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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 105 с., 26 рис., 20 табл., 35 источников.

Объектом исследования является термодиффузионное цинкование в 

порошковых насыщающих средах.

ЦИНКОВАНИЕ, СОВМЕЩЕНИЕ , ДИФФУЗИОННЫЙ СЛОЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЭКОНОМИЯ.

Цель проекта - исследовать пути повышения эффективности процессов 

термодиффузионного цинкования в порошковых насыщающих средах.

В процессе исследования были проанализированы различные виды 

цинкования, рассмотрены варианты повышения энергоэффективности 

термодиффузионного цинкования , рассмотрены микроструктуры полученных 

диффузионных слоев, проведены коррозионные испытания
\

Элементами практической значимости полученных результатов является 

удешевление обработки деталей за счет совмещения цинкования с отпуском.

Областью возможного практического применения являются предприятия 

РБ, на которых осуществляется термическая обработка и цинкование.
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