


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка страниц 80, 11 рисунков, 9 таблиц, 36 
источников,
2 приложения.

СТРЕЛА, КРАН, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, СВАРКА, 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ.

В дипломном проекте произведено изучена методика 
диагностирования башенного крана 8о1та 80Т 7018 ТЬ и разработка 
технологического процесса ремонта его стрелы.

Цель проекта - изучение методики диагностирования башенного крана

8о1та и разработка технологического процесса ремонта стрелы.

Произведены технические расчеты и разработаны рабочие чертежи 

сборочных единиц.

Разработана маршрутный технологический процесс восстановления 

секции стрелы крна.

Разработаны мероприятия по охране труда.

Экономические расчеты показали, что при экономический от 

внедрения разработанного приспособления 258,71 руб.
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