
 

 



Реферат 

Дипломный проект: 138 стр., 4 рис., 34 табл., 16 источников. 

 

БЕТОН, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

Объектом разработки является завод железобетонных изделий для 

общестроительного строительства производительностью 100 тыс.м
3
 в год, с разработкой 

технологии изготовления преднапряженных железобетонных свай без поперечного 

армирования. 

Цель проекта - разработка технологии изготовления свай без поперечного 

армирования стендовым способом. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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