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, , ,
, , , , , , , 

, . %:
0,43-0,53

0,9-1,2
0,5-0,8
0,9-1,2
1,0-1,5
0,6-1,0
0,2-0,3

.
, . 

, 
 620°C , 

-
. , 

 960-1000°C  850-
860°C  ( ) , 

 (560-580°C) -
 ( ).

-

. 
.

 1000°C (  1-3 -
)  570-580°C (  2-5 -

) 
 49-52 HRC ,  - 0,50-0,75 2, 

 620°C  4  ( ) - 42-44 HRC , -
,  ( . 1  2).

. 1 -
 (  3-7), 

 (  1,  2). . 2 -
 ( ) 

 620°C  4 , -
.

 1
 ( . %)

Si Mn Cr Ni Mo V Fe
1. 0,50 0,2 0,75 0,8 1,5 0,25 - 96
2. 0,50 0,2 0,70 1,0 1,5 0,2 0,15 95,75
3. 0,53 1,2 0,80 1,20 1,00 0,60 0,20 94,47
4. 0,47 1,05 0,50 0,91 1,36 0,85 0,23 94,63
5. 0,43 0,90 0,65 1,02 1,50 1,00 0,3 94,30
6. 0,60 0,75 0,41 0,81 1,65 0,56 0,4 94,82
7. 0,38 1,4 0,92 1,3 0,85 1,18 0,15 93,72

Sveta V Volk
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 2
∅200×250 

, HRC  (KCU),
2

.
: 6200C, 4 

1. 40-43 0,50-0,59 34-35
2. 43-45 0,39-0,51 36-37
3. 51-52 0,52-0,61 43-44
4. 50-51 0,56-0,70 42-43
5. 49-50 0,60-0,75 42-42,5
6. 50-51 0,48-0,56 42-43
7. 48-49 0,55-0,60 39-40

 1, 2 - : 860°C, 1 ,  + : 560°C, 2 
 3-7 - : 1000°C, 1 ,  + : 580°C, 2 .
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