
 

 



Реферат 

 

Дипломный проект: 143 стр. 26 страниц приложения 1 (карта контроля 

технологических процессов), 10 чертежей формата А1, 15 рисунков, 29 таб-

лиц, 26 источников. 
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СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН, УДАРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, СТЕНОВЫЕ БЛОКИ, ИЗВЕСТЬ, ГИПСОВЫЙ КА 

МЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, ПОМОЛ, МЕЛЬНИЦА АВТОКЛАВ, 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Целью дипломного проекта является проектирование завода силикат-

ных стеновых материалов. Проведен обзор литературных и патентных 

источников технологии ячеистого бетона, в том числе по 

ресурсосбережению. В дипломном проекте предусматривается добавление в 

состав бетона гипсового камня в совокупности с ударной технологией произ-

водства ячеистого бетона 

Полученный положительный результат от применения гипсового камня 

позволяет повысить рентабельность продукции за счет снижения количества 

извести в составе бетона и сокращения времени предварительной выдержки 

перед разрезанием массива. 

Проведены технологический и теплотехнический расчёт автоклава, 

подбор основного и вспомогательного оборудования. Проведен расчет 

расходных коэффициентов по сырью и материальный баланс производства. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, 

охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Проведен 

анализ опасных и вредных производственных факторов. 

Экономические расчеты свидетельствуют об экономической 

целесообразности предлагаемого проекта завода. 
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