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БЕТОН, ПРОЧНОСТЬ, НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ, 
КОМБИНИРОВАНИЕ, КОРРЕЛЯЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА, 
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Цель диссертации — Разработка методики комбинирования 
стандартизированных неразрушающих методов для повышения достоверности 
определения прочности зрелого бетона и бетона в раннем возрасте 

• Автор защищает: 
1. Методику объединения данных определения прочности бетона 

методами упругого отскока и ультразвуковым импульсным на основе 
критерия минимального статистического разброса средневзвешенных 
оценок прочности указанными методами в построечных условиях. 

2. Методику построения градуировочных зависимостей неразрушающих 
методов испытаний бетона раннего возраста, с учетом параметра влажности. 

3. Результаты экспериментальных исследований метода оценки физико-
механических свойств бетона на основе регистрации параметров свободных 
колебаний. 
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