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СПОСОБ ПРОКАТКИ ЛИСТОВ

1
Известен способ прокатки листов в валках 

с перекрещивающимися осями.

Предлагаемый способ отличается тем, что 
валкам сообщают окружную скорость, боко
вая составляющая которой больше скорости 
течения прокатываемого материала в ушире- 
ние. Это позволяет снизить удельные давления 
при прокатке.

На фиг. 1 показана схема расположения 
валков; на фиг. 2 — то же, разрез по А—А 
на фиг. 1; на фиг. 3 — расположение векто
ров скоростей валков в очаге деформации; на 
фиг. 4 — разрез по Б—Б на фиг. 1.

Прокатку листового материала 1 осущест
вляют в валках 2 и 3 с перекрещивающимися 
осями. При этом оси валков в плоскостях, па
раллельных плоскости прокатываемого мате
риала, устанавливаются одна относительно 
другой под углом 2 р; расстояние между па
раллельными плоскостями, в которых лежат 
оси валков, при отсутствии между ними ме
талла равно 2Ro (где — радиус бочки вал
ка по ее середине), а бочки валков контакти
руют между собой по линии В—В, являющей
ся биссектрисой угла поворота осей валков и 
лежащей в плоскости, параллельной поверх
ности прокатываемого листа. Для обеспечения 
этих условий радиус бочки каждого валка

вдоль оси по обе стороны .от ее середины вы
полняется по зависимости

где

Следовательно

а =  л - ;
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где Дх— радиус бочки валка иа расстоянии 
д: вдоль ее оси по обе стороны от середины 
бочки.

При пропускании листа 1 между валками 2 
и 3 вследствие наличия составляющей У« ок
ружной скорости валков и V , действую
щей в направлении, перпендикулярном на
правлению прокатки, на поверхностях контак
та листа с валками возникает скольжение 
вдоль ширины очага деформации, которое 
приводит к появлению сдвигающих напряже
ний Для того, чтобы скольжение в попереч
ном направлении на каждой контактной по
верхности листа с валками происходило толь
ко в одну сторону, необходимо, чтобы ско
рость Уг была больше скорости течения метал
ла в уширение, т. е.
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где Уу — скорость течения металла в попе
речном направлении или в уширение.

Обозначая полное абсолютное уширение 
листа при прокатке через М  и принимая ско
рость течения металла в уширение по длине 
очага деформации постоянной, получаем, что

Д6

д ьгде —---- величина уширения листа в одну

сторону;
1 — время прохождения каждой точки 

металла через очаг деформации.

Так как скорости выхода и входа металла 
в валки равны соответственно

Л

где Уь — окружная скорость валков;
5 — опережение;
% — вытяжка

средняя скорость течения металла в очаге де
формация определяется по формуле

п  _  V■  ̂ +  У з  _ V t , ( l + S ) ( l  +  X)
— 2

i =  -

2К

Кй (1 -1- S) (1 -ь X)

где lx='Roct, — длина очага деформации;
а — угол захвата в радианах.

Тогда
У _  ЛбУу (1 -Ь 5)(1 Ч- X)

4Ro=X

Так как

условие У/ >Уу  записывается как

4/^^аХ

Угол наклона осей валков в клети для ко- 
10 сой прокатки листов при условии, что сколь

жение на каждой контактной поверхности про
исходит только в одну сторону, определяют 
из выражения

15

30

2p>2arctg^iy-±^Ml±i).
41?г)аХ

Наличие сдвигающих напряжений в попе
речном направлении на поверхности контакта 

20 листа с валками при прокатке в предлагаемой 
клети приводит к снижению удельных давле
ний и энергии, затрачиваемой на прокатку. 
Скольжение валков по поверхности листового 
материала в поперечном направлении сглажи- 

25 вает неровности и повышает чистоту поверх
ности проката.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Способ прокатки лиcтoJЗ в валках с перекре
щивающимися осями, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью снижения удельных давле
ний при прокатке, валкам сообщают окруж- 

35 ную скорость, боковая составляющая которой 
больше скорости течения материала в уши
рение.
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