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Известен алюминиевый термит, содержащий 
алюминий 'И окись-закись железа.

Для обеспечения равномерности нагрева 
металлов иод сварку взрывом в предлагаемый 
состав введено 15—20% окиси алюминия, а 
остальные компоненты взяты в следующем со
отношении, вес. %;

Алюминий 20—22
Окись-закись железа 60—63

Такой состав опробован при получении 
сваркой взрывом биметаллических пластин, 
содержащих вольфрам. За счет равномерного 
нагрева алюминнегичм термитом улучшено ка
чество сварного соединения.
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П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Алюминиевый термит, преимущественно для 
нагрева металлов под сварку взрывом, содер
жащий алю.миннй п окись-закись железа, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем. что, с целью обеспече
ния равномерности нагрева, в его cocrais вве
дена окись алюмшшя, а компешенгы взяты в 
следующем соотношении, вес. %:

10
Алюминий 20 --22

Окись-закись железа 60--63

15 Окись алю.мииия 15- 20


