
 



Реферат 

Дипломный проект 151 лист, 10 чертежей, 1 5 рисунков. 43 таблицы, 36 

источников. 

 

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА 

ПРОИЗВОДСТВА. 

Цель проекта: разработка проекта завода железобетонных изделий для 

промышленного строительства, производительностыо 100 тыс м3 бетона в год с 

разработкой технологии изготовления железобетонных фундаментных балок 

Выполнен анализ нормативно-технической литературы РБ, касающейся 

технологий производства бетонных изделий. 

Разработана технология производства железобетонных фундаментных 

балок. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого процесса, все заимствованные из литературных источников 

теоретические положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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