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1
Изобретение относится к хймико-термиче- 

Ской обработке металлических деталей, в 
частности к Процессу азотирования.

Известен способ азотирования деталей. 
Включающий пропускание через расплав 
нейтральных солей аммиака с наложением 
постоянного тока, причем в качестве катода 
используется азотируемое изделие.

Для интенсификаций процесса предлага­
ется в качестве азотирующего расплава 
использовать азотнокислый натрий.

При осуществлении способа через расплав 
Пропускают Ток, а в качестве катода испо.ль- 
зуют азотируемое изделие. Применение опи­
сываемого способа позволяет сократить вре­
мя азотирования до 3—4 ч.

При.мер.  Детали из стали 38ХМЮА 
ои\хкают в ванну, состоящую из 100% 
NaNOj, подключают в качестве катода в 
цепь; температура процесса 500—520°С,
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плотность тока 0,4 Л/слА, длительность про­
цесса 3—4 ч.

После обработки образуется слой, состоя­
щий из дисперсных нитридов и твердого 
раствора с поверхностной твердостью 950 
кгілш^.

Процесс лгожно проводить в любой тигель­
ной печи для поверхностного упрочнения и 
повышения усталостной прочности любых 
.деталей машин.

П р е д м е т и зо  б р е т с н н я

Способ химико-термической обработки пу­
тем пропускания тока через азотирующий 
расплав, в котором катодом служит азоти­
руемое изделие, отличающийся тем, что, с 
целью ннтеиснфикацни процесса в качестве 
азотирующего расплава взят азотнокислый 
натрий.


