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1
Изобретение относится к области изыскания 

сплавов на основе алюминия, предназначен
ных для изготовления деталей, работающих з 
условиях термоциклирования, в частности, для 
изготовления алюминиевых водоохлаждаемых 5 
постоянных форм.

Известен сплав на основе алюминия, содер
жащий, вес. %:

Кремний 8,6—9,4
Магний 0,4—0,6 10
Медь 1,6—2
Титан до 0,2
Железо до 0,2
Алюминий Остальное

Известный сплав имеет недостаточно высо- 15 
кую термостойкость.

С целью повышения термической стойкости 
предложенный сплав в отличие от известного 
дополнительно содержит молибден при следу
ющем соотнощении компонентов, вес. %: 20

Кремний 6—12
Магний 0,2—0,5
Медь 0,5—2,5
Молибден 0,05—0,5
Алюминий Остальное 25

Сравнительные свойства предложенного (I)
и известного (II) сплавов после закалки и 
старения приведены ниже.

I II
Число термоциклов 

до появления пер
вой трещины 

Стойкость кокилей 
(число заливок 
чугуна)

800 600

1800—2000 1300—1600

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Сплав на основе алюминия, включающий 
кремний, магний, медь, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем,' что, с целью повышения термической 
стойкости, он дополнительно содержит молиб
ден при следующем соотношении компонентов, 
вес. %:

Кремний 6—12
Магний 0,2—0,5
Медь 0,5—2,5
Молибден 0,05—0,5
Алюминий ■ Остальное


