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1
Изобретение относится к области химико-тер

мической обработки, в частности к процессам 
диффузионного насыщения металлов германи
ем в расплавленных солях.

Наиболее близким к предлагаемому явля
ется процесс насыщения германием из вспо
могательной металлической ванны — распла
ва металлического натрия, — содержащей рас
творенный германий [1]. Процесс в известной 
ванне идет под прикрытием инертной газовой 
атмосферы, что является однилт из ее недо
статков. Кроме того, ванна имеет низкую ин
тенсивность насыщения, образуется только 
низкоконцентрированкый твердый раствор 
германия в железе, а применение чистого 
германия удорожает процесс.

Предлагаемый состав позволяет при мини
мальных затратах средств и времени полу
чать на металлах и сплавах диффузионные
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слои с высокими концентрациями германия, в 
частности содержащие германиды железа.

Предлагаемый состав отличается от извест
ного тем, что он содержит углекислую соль 
щелочного металла, карбид кремния или си- 
ликокальций, а германий содержится в нем в 
виде моноокиси германия и указанные ком
поненты взяты в следующем соотношении, 
вес. %:

Моноокись германия 35—54
Карбид кремния н силикока.ть- 

ций 10—24
Углекислая соль щелочного

металла Остальное

Пр и ме р .  Составы ванн для жидкостного 
гермаинрования, температуро-временные ус- 
•товия насыщения, глубина, мнкротвердость и 
фазовый состав слоев приведены в таблице.

Состав, вес. % Условия насыщения

С таль h, мк

H;j., кг/м.м®

щелочь
i

GeO
восстанови

тель t, С т, час
на поверх

ности а-ф аза

NaaCOg—38 38 SIC—24 1070 1 У7 ПО 1290 500
К 2 СО 3 —45 30 SiC --25 1070 1 У7 130 1300 500
N 3 0 CO 3 —45 ■45 KoCu 1 -  И) 1 1 0 1 ) 1 ,5 У8 230 1415
К Х О 3 - 36 54 KoCu 1- К) 1050 1 Ар.м ко 130 1060 —

К 2 С О 3 - -40 40 KoCu 1---15 1 0 0 0 3 Армко 2 2 0 300
1 0 180 320
2 0 180 340
-15 1 8 0 10,50 9.50 ■ 1 2 0

()5 170 500
У8 1.60 500
\ ’ 1 2 ПО —
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Фазовый состав слоев, по дангіым фазового 
рентгеноструктурпого анализа: три фазы— 

РбгОе; сверхструктура FcaGe типа DO3, 
сі-фаза (твердый раствор) Ga в Рег).

Как следует из приведенных данных, состав 
обеспечивает интенсивность насыщения: за 
ограниченное время (1—3 час) вдйффузпоіь 
иом слое образуются германиды, содержащие 
германий в высокой концентрации.

Полученные слои обладают поверхностной 
твердостью (до 1400 кг/мм^) и износостойко
стью, высокой стойкостью в водных раство
рах кислородсодержащих кислот (например, 
азотной).

Ф о р м уып а и з о б р е т е н и я

Состав для 
Содержащий

жидкостного германирования, 
германий, о т л и ч а ю щ и й с я

тем, что, с целью интенсификации и удешев
ления процесса насыщения, он дополнительно 
содержит углекислую соль щелочного метал
ла, карбид кремния или силикокальций, а 

5 германий содержится в нем в виде моноокиси 
германия и указанные компоненты взяты в 
следующем соотношении, вес. %:

Моноокись германия 35—54
Карбид кремния или силико- 

10 каль!1,ий 10—24
Уг.лекислая соль щелоч

ного металла Остальное
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