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Изобретение относится к области химико
термической обработки материалов.

Известен состав для бороалнтирования в 
порошковых смесях, содержащий компоненты 
в следующем соотношении, вес. %:

Борный ангидрид 10—15
Алюминий 15—20
Фтористый натрий 0,5—2
Окись алюминия Остальное

Недостатком этого состава является низкая 
насыщающая способность и неудовлетвори
тельные условия труда при использовании это
го состава.

Известен также состав для бороалитирова- 
ния, содержащий компоненты в с.тедующсм 
соотношении, вес. %:

Карбид бора 
Тетраборит натрия 
Ферроалюминий 
Хлористый аммоний 

Недостатком известного 
высокая стоимость с?чеси.

Целью изобретения является разработка 
состава для бороалнтирования, обеспечиваю
щего снижение столмостп смеси без потери 
сс йасыіцаіОіде:": способпостк.

Для этоі'о предложенный состав дополни
тельно содержит фторид натрия при следую
щем соотношении компонентов, вес. %\
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Остальное 
состава является

Тетраборат натрия 62—68
Фторид натрия 8—12
50%-ный ферроалюминий Остальное

Стоимость известной смеси составляет 
5 3925 руб. за 1 кг (тетрабората натрия по 

ГОСТ 4199—66 — 0,56 руб., хлористого аммо
ния по ГОСТ 3773—69 — 0,2 руб., карбида бо
ра по ГОСТ 5744—62 — 5 руб., ферроалюми
ния — 0,5 руб.).

10 Стоимость предложенной смеси составляет 
785 руб. за 1 кг (фторида натрия по ГОСТ 
4463--66 — 1,70 руб.).

Пр име р .  Экспериментальную лигатуру, 
содержащую 50% алюминия и 50% железа 

15 (ферроалюминий), используют в виде порош
ка с размерол! гранул 0,05—1,0 мм. Насыще
ние образцов из стали марки 45 осуществляют 
путем погружения в расплав предложенного 
состава при температуре 800—1100°С и вы- 

20 держках 2—6 ч. При обработке железа и ста
лей образз'ется диффузионный слой, состоя
щий из боридов железа ГеВ и FejB, легиро
ванных 4% алюминия. Полученные боро
алитированные изделия обладают высокой 

25 жаростойкостью (до 900°С) и коррозионной 
стойкостью в серной и соляной кислотах.

В таблице показана скорость насыщения 
образцов сталей 45 в известном и предлагае
мом составах при 1050°С.
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Таким образом, снижение стоимости смеси 
к пять раз сопровождается незначительным 
уменьшением скорости насыщения.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Состав для бороалитирования стальных из

делий, содержащий тетраборат натрия и фер

роалюминии, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью снижения стоимости смеси, он дополни
тельно содержит фторид натрия при следую
щем соотнощении компонентов, вес. %; 

Тетраборат натрия 62—68
Фторид натрия 8—12
Ферроалюминий Остальное
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