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(5 4 ) ГЛАЗУРЬ

1
Изобретение относится к составам 

глазурей для метлахской керамики .
Известна глазурь для фаянсовых и 

майоликовых изделий, включающая, 
вес. % :

SiO„

» 2 0 .

5 0 -5 7  
7 -1 0  
9 -1 6

SrO  8 -1 3
СаО  1 -3

и, по крайней мере, один окисел из 
группы NoijO, KjO 1 0 -1 4  [ l ]  .

Наиболее близким к данному изобре
тению является состав глазури, вклю
чающий, вес. %:

SiO.

N02©
АСзОз
SpO
Mg'O
li jO

Нель изобретения

5 2 -5 5
18-21

2 -4
9 -1 1
4 -1 2
3-6

0 ,1-0,5 [2].
повышение из-

обеспечение инертности к подглазурным 
краскам.. Это достигается тем, что гла
зурь содержит, вес. %:

SiO^ 4 9 ,4 -5 7 ,4
2 1 ,3 -3 1 ,2

5 NOpO 5,6-9,5
3 .1 -9 ,2

»0

де/оз
Sr О 4,6-8,7

Конкретные составы глазури, вес.%:

15

1 2
5iO^ 49,4 57,4
в,Оз 31,2 21,3
N »2 0 5,6 9 ,5
AŁgO, 9 ,2 3.1
5гО 4,6 8,7

20

носоустойчивости и млкротвердости,

Составы обладают хорошей расте- 
каемостью и сцеплением с черпаком. 

Свойства глазури:

Темпе
ратура
варки,°С 1 3 0 0 -1 3 5 0  1 3 0 0 -1 3 5 0



6'172 72

Темпе
ратура
наплйвле-
ния,°С 9 3 0 -9  50 9 5 0 -9 8 0
Коэффици
ент хими
ческого 
расширения,
c t . 10 град 53 50

Термостой-
кость,°С 190 210
Микро
твердость,
кг/мм^ 630  640
Истирае
мость, г 0 ,06  0 ,053

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Глазурь, включающая śi 

А£„ 0„ Sr О, о т л и ч а ю щ а я -

10

с я тем, что, с целью повышения из
носоустойчивости и твердости, обеспе
чения инертности к подглазурным крас
кам, она содержит указанные компонен
ты в следующих количествах, вес, %,

SiO^

NOgO
ACgOj
Sr О

4 9 ,4 -5 7 ,4
2 1 ,3 -3 1 ,2

5 .6 -  9 ,5  
3 ,1 -9 ,2
4 .6 -  8 ,7 .
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