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1Изобретение относится к металлург и и , в частности к получению чугунов для изготовления отливок, работающих при низких тем пературах.Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаем ому р езул ьтату является вы со к о п р о ч -, ный чугун  Г1 З следугацего химического с о с т а в а , в ес.% : 2 ,6 - 4 ,5УглеродКремнийМарганецХромНикельМагнийКальций
Редкоземельные 
металлы Медь Алюминий Железо

101 ,0 - 4 ,0
о , 1-1,2  .0 ,0 1 -0 ,50 , 01- 1 , 00 ,0 1 5 -0 ,10 ,0 1 5 -0 ,0 60 ,0 0 5 -0 ,1 5  

0 , 01 - 1 , 0  0 ,0 0 5 -0 ,4  ОстальноеЧугун имеет следующие сво й ства; Предел прочности', кгс/мм^ 6 3-65Предел т е к у ч е ст и , кгс/мм^ 42-45Относительное у д л и н ен и е,% .  6 - 9Ударная в я з к о ст ь , кгс-м/см"^3,0 -3 ,-5  Твердость (НВ) кгс/мм'^ ' 207-210Недостатком данного чугун а являе тся  низкая ударная вязкость в интервале температур от +20 до -6 0 ° С . 30

Цель изобретения -  повышение ударной вязкости чугуна при низких Темп ер атур ах.Для достижения указанной цели в ч у гу н , содержащий у гл е р о д , кремний, м арганец, хром, никель, алюминий, магний, кальций, церий и ж ел езо, д о полнительно вводят барий при следующем соотношении компонентов, вес.% !
15

20

25

УглеродКремнийМарганецХромНикельАлюминийМагнийКальцийЦерийБарийЖелезо

3 ,0 - 3 ,3  1 ,8 - 3 ,о 0 ,0 1 -0 ,0 9  0 ,0 1 -0 ,0 5  0 ,0 1 -0 ,0 5  0 ,0 5 -0 ,1 0  0 ,0 3 -0 ,0 5  0 ,0 1 -0 ,0 3  0 ,'0 0 5 -0 ,0 2 0  
0 , 01- 0 , 1  ОстальноеВ качестве примесей чугун может содержать серу до 0 ,0 2  в е с .% , (фосфор до 0 ,0  3 в е с.% ..Введение в состав сплава бария сп особ ствует получению ферритной структуры в литом состоянии и ликвидации включений эвтектического цементита, что способствует повышению вязкости стал и .



Чугун вы плавляется в тигельной индукционной печи и зал и вается  в сырые песчаные формы. В литом с о с т о я нии описываемой чугун  имеет следующие св о й с т в а :Предел п рочн ости, кгс/мм^ 45-46Относительное уд лин ен ие, % 20-25Т в е р д о ст ь , НВ 154-143

863700
( Химический с о ст а в  и ударная в я зкость’ предложенного и и звестн о го  Чугунов приведена э табли це.Использование предложенного ч у гун а для отливки Деталей.работаю щ их при низких тем п ер ат ур ах, позволит повысить их р аб о то сп о со б н о сть . Экономический эффект со ст ав и т 15-20 р на тонну го тового л и тья.

Чугун Содержание химических элем ен тов. в е с . % Ударная в я зк о с т ь , к гс/см ? при тe^п^epaтy- ре испытанияС 5 ! Мп Сг N1 А1 Мд Са Се Ва
20° С -6 0 °С

Предло- 3 1 , 8 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 ,0 5 0 ,0 3 0 , 0 1 0,005 0 ,0 1  17 1 4 ,1женный 3 ,1 5 2 ,5 0 ,0 3 0 , 0 2 0 ,0 1 5 0 ,0 7 0,0,4 0 , 0 2 0 , 0 1 0 ,0 5  1 7 ,6 1 6 ,6И з в е ст - 3 ,3 3 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,0 5 0 , 1 0 ,0 5 0 ,0 3 0. , 02 0 , 1 15,4 1 2 ,7ный 3 ,5 2 , 6 0 ,5 4 0 ,0 3 0 ,3 7 0,062 0,945 0 ,0 2 0, 019 1 0 ,3 3 ,2
Формула изобретенияЧ у гун , содержащий у г л е р о д , крем- ^0 ний, м ар ган ец , хр ом , никель, алюминий, м агний, кальций, церий и ж е л е з о ,о  т -  л и ч а ю щ и й с я  т е м ,ч т о ,с  целью повышения ударной вязкости при низких тем п ер ат ур ах , он дополнительно , ,  содержит барий при следующем со отн о шении компонентов, в е с .% :

ХромНикельАлюминийМагнийКальцийЦерийБарийЖелезо

0 ,0 1 -0 ,0 50 ,0 1 -0 ,0 50 ,0 5 - 0 ,10 ,0 3 -0 ,0 50 ,0 1 -0 ,0 30 ,0 0 5 -0 ,0 2
0 , 01- 0,1Остальное

УглеродКремнийМарганец 3 ,0 - 3 ,3  1 , 8 - 3 , о 0 ,0 1 -0 ,0 9
Источники информации, принятые во внимание при экспер ти зе 1 . Авторское свидетельство СССР № 550453, к л . С 22 С 37/10, 1975.
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