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Изобретение относится к производству 
стекла ій может быть ’использовано в хими
ческой промыішленностн для производства 
КИСЛОТО-,  водо- и щелочеустойчивых изде
лий, а также в других областях техники в 
качестве термостойкого стекла с универ
сальной хи.мической устойчивостью.

Известно стекло, содержащее, мае. %: 
SiOs 71,5—73,5; AI2O3 1,8—3,2; СаО 6—7, 
MgO 2 - 3 ,  .NaoO 13,5—14,5; B.O, 0.8—2,2; 
Se о,3 -  0,5 [1].

Недостатком этого стекла является низ
кая химическая устойчивость в щелочных 
і)саі'с.чтах.

Наиболее близинм по состав}- является 
стекло, содержащее, мае. %: SiO^ 35—49,3; 
СаО 5,4—6,2; MgO 5,6-12.2; .MjO, 10,1 — 
20,0; КагО 3,4—3,9; ZnO 7,8- 9,0; ТіО, 
8,8— 10,1; ZrO, 3 ,4-3 ,9 ; SnO, 0—4,5 [2].

Недостатком этого стекла также являет
ся низкая щелочсустойчивость. Потеря ве
са в % по отношению к 1 н. NaOH состав
ляет 1,21 — 1,28.

Цель изобретения — повышение щело- 
чеустойчивости.

Достигается тем, что стекло, включаю
щее S102, СаО, MgO, AI2O3, NagO, ZnO, 
2 гОг, ЗпОг, содержит указанные компонен
ты в следующих количествах, мае. %:
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ЗіОг 50,5—54,5
СаО 11,4—12,3
MgO 1,2—4,8
A1203 5,9—6,4
НагО 3,6—3,9
ZnO 14,3—20,4
Z1-O2 1,8—3,3
Sn02 2,2—4,5

Для производства стекла может быть 
использовано недефицнтное сырье — мел, 
доломит, каолин, циркониевый концентрат 
и цинкосодержащис отходы прбмьгшлен- 
ностн.

Изобретение поясняется ко-нкретными 
составами стекол, [прійведенны.мн в табл. 1.

Та б л и ц а  I
ллл'гкттвпшг.е содержание ко.мпо-
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nenio Г, В сосіава.х. ма

] 2 О

SiO. 53.1 52.3 53,8
Ca о 11,8 11.8 11,4 ,
.MgO ■1.8 2,4 1,2
Al,'. Г, 6.2 6,1 5,9
\'a О 3.8 1 3,7 3,6
ZnO M.7 19.G 17,1
ZrO, 3,3 1.8 1,8
Sn O., 2,3 2.3 4,2
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Физико-химические свойства составов

(' ВОІ1С I Hi: НіЧ' ] а i',' Hi

;;‘і:і!й'дсны в табл. 2.
Т ;і б ,■] и ц ;!

Йн.'ІІІЧі:і1і>і Фп'̂ МКО-ХиМИ'ЧЧ'КПУ С!’.-} 
состанч!!

Том[1сратура парки. ' 
1 ом;к';)Г: гура ій>гра6с) 
Крис галл ігкййі'.'ннай 

° С:

1 17Г):1:РГ) 
]250±'2Г)

t . .) л: ао 
і50-і::27

С ;і О С О ! ) ; і О С  ; ь.

Стекло, включающее ЗіОг, СаО, MgO, 
А Ь О з ,  Х э г О ,  ZnO, 2гОг, ЗпОг, о т л и ч а ю 
щ е е с я  гем, что, с целью повышения ще- 
лочеустоіічтівостн, оно содержит указанные 
комионснгь! в следующих количествах,

10

15

1250 ± 2 5

всрхни|"( JjpiVUV! 1 150 1150 1140
НИЖШ1Й предел 850 830 840

Т ем п ер ат у р а  ічаімяі'чеііня,  ° С  | 7 20ж К) 7 1 0 ±  К) 710 .у. 10
Коэф'срщпсмп' тс:ілоного расішіі.іейпя | 05.0 у 0,5 да г : - 0 ,5 54,0 ±; 1.5

(20- 4a;r C l ,  7-1 г д л г ) " ‘ 
Х имическая у с ГОІ1ЧПВОСi ь (погееи и-е-' 

ca в ()) Ш) п тн о тсп и к )  к
11-..0 1 0.02 0,(.г1 0.05
1н. ИС1 0,38 0 ,:« 0,28
1 и. 11.х ( ) . 0,21 ■ ’. . -І 0,15
1 ІІ. Л а О '  ! 0.:У2 О ;■ ip:>o

Стекло обладает высокими те.хиологи- S102 50,5- ■54,5
ческимн свойствами. При те.мпоратуре СаО 11,4 -12,3
1475±25°С оно хорошо вар:ится ,н освет- MgO 1,2- -4,8
ляется, обладает высокими выработочными 5 AUO:, 5,9 -6.4
свойствами и позволяет изготавливать из N a>0 3,6 - 3,9
него йзделіпя разлил,ново ііазначенйя. ZnÓ 14,3- --20.4

Ф о р  м у л а и 3 (J б р 0 'Г с и и я
ZrO,
SnOe

1,8
2,2

3,3
■1,5
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