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Изобретение относится к химико-тер
мической обработке металлов и сплавов, 
в частности к составам' для диффузионного 
хромотитанирования. Предлагаемый со
став может быть использован в машино
строительной, приборостроительной, хими
ческой промышленности для повышения 
износо-;жарр- и коррозионной стойкости 
инструмента, деталей машин н техноло
гической оснастки.
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Известен состав для хромотитанирова
ния, содержащий титан 5 1 ,5 -6 4 ,0 ; хром 
17,5  -  2 4 ,0 ; окись алюминия 15,0- 
21 ,25 ; гелогенид аммония 1 ,5 -2 ,0; мо
либден 0 ,7 5 -1 ,5 ; бор 1 ,0 -2 ,0 [1]-

Наиболее близким к изобретению из из
вестных является состав, содержащий ком
поненты, мас.">;

Окись титана 10 -15
Окись хрома 2 3 -26
Алюминий 9 -27
Фтористый алюминий 3 -5
Окись алюминия Остальное[2].
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Процесс диффузионного хромотитаниро- 
'вания в известном составе осуществляет
ся при температурах 9 00 -1  lÓCPc в тече
ние 2 -8  ч.

Так, при хромотитанировании в извест
ном составе при 1 0 5 0  С в течение 6 ч 
сталей 45  и У8 формируются диффузион
ные слои толщиной 12-14  и 1 4 -1 8  мкм 
соответственно.

Недостатком известного состава для 
хромотитанирования является низкая на
сыщающая способность.

Келью предлагаемого изобретения яв
ляется интенсификация процесса насыщения. 
Указанная цель достигается путем исполь
зования в известном составе для хромоти- 
танирования в качестве вешества-активиза- 
тора хлористого аммония и введения в со
став дополнительно окиси никеля при сле
дующем соотношении компонентов, мас.%: 

Окись хрома 2 1 -2 3
Окись титана 2 1 -2 3
Окись никеля 5 -15
Порошок алюминия 1 8 -20



870-^90
Хлористый аммоний 1-3
Окись алюминия 2 4 -2  6

П р и м е р .  Процесс ди(}]фуэионного 
хромотитанирования в предлагаемом соста
ве проводят при температурах 0 5 0 -1 0 5 (fc  
в течение 2 -6  ч (продолжительность вы

держки при насыщении эаілйсйт or требу
емой толщины диффузионного сггоя).

Сравнительные данные по насыщающей 
способности предлагаемого и известнш'о 
составов представлены в таблице (темпе
ратура насыщения 1050 С, продолжитель
ность - 6 ч ) ,

■ №№ Состав насыщающей среды, 
мас.ю

Толщина диффузионного слоя, мкм

Сталь 45 Сталь У 8
Птэедлагаемый состав

Окись хрома 23 ■
1 Окись титана 23

Окись никеля 5 3 2 -36 2 6 -3 0
Порошок алюминия 2Ó
Хлористый аммоний 3
Окись алюминия 26

Окись хрома 22
Окись титана 22
Окись никеля 10

2 Порошок алюминия 19 3 6 -4 0 3 0 -3 4
Хлористый аммоний 2
Окись алюминия 25

Окись хрома 21
Окись титана 21

3 Окись никеля 15 3 6 -4 0 2 8 -3 2
Порошок алюминия 18
Хлористый аммоний 1
Окись алюминия 24

Известный состав

Окись титана 15
Окись хрома 36 12-14 14-18
Алюминий 25
Фтористый алюминий 5
Окись алюминия 19

Как видно из таблицы, насыщающая спо- Окись хрома 2 1-23
собносігь предлагаемого состава для диф- Окись титана 21-23
фузионного хромотитанирования в 2 -3 Окись никеля 5 -15
раза выше, чем известного. 4 5 Порошок алюминия 1 8-20
Ф о р м у л а  из ,  о б р е т е н И Я Хлористый аммоний 1-3

Состав для хромотитанирования сталь- Окись алюминия 2 4-25
ных изделий, включающий окись хрома, 
окись титана и окись алюминия, порошок 
алюминия и активатор, о т л и ч а ю - ,  
щ и й с я тем, что, с целью интенсифика
ции продесса насыщения, он дополнитель
но содержит окись никеля, а в качестве ■ 
активатора компоненты, мас.%:

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

50 1. Авторское свидетельство СССР по
заявке № 2595419/02 , кл.С 23 С 9/04, 
27 .03 .78 .

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 4 4 3 9 4 1 , кл. С 23 С 9/02, 1972.

ВНИИПИ Заказ 8748/28 Тираж 1051 Подписное

Филиал ППП 'Патент", г, Ужгород, ул. Проектная, 4


