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Изобретение относится к технологии
■ силикатов и предназначается для ис
пользования его  в электронной техни
ке ів качестве высокотемпературного 
термостойкого, изоляционного стекла.

Известно стекло для спая с метал
лом в производстве газоразрядных ламп 
включающее вес;% : 5і0-і 8 2, 8 , АХ^ОзЗ,

■ В2О3 11,8, ВаО 0,4 (1 ) .
Указанное стекло имеет коэффици

ент термического расширения не более
20 -Ю-т 1/ t .

Наиболее близким к изобретению 
по Технической сущности является стек 
ло следующего химического состава, -15
мас.%: 510^30-40, AI^Ói. 1 -3, ТІО2  ̂ .
16-25, ВаО 26-36, СаО 3-9, ВзгОаЗ- 
11 С2] .

20Недостатками известного стекла яв
ляются сравнительно невысокие электри
ческие, кристаллизационные и терми
ческие свойства, а также высокая сто 
имость.'

Цель Изобретения -  улучшение элект-25 
'".рических, кристаллизационных и терми- 
, ческих свойств.

Поставленная цель достигается тем, 
что стекло, включающее S i0,2̂ ^AI2OJ ,
ВаО, дополнительно содержит В^Оз при ’ 0

следующем соотношении компонентов, 
м ае .%:

S102 45,5-47,5
A I2O3 9 ,4 -10 ,3
ВаО 35,2-39 ,1
В2О3 6,0 -7 ,0

Составы и свойства известного и 
предлагаемого стекол приведены в 
таблице.

Предлагаемое стекло получают по 
известной технологии из шихты, вклю
чающей песок, окись алюминия, борную 
кислоту, углекислый барий.

Таким образом, использование срав
нительно небольших количеств В2О3 и 
другого количественного соотношения 
окислов S102 и A I2O2 позволило 
получить некриОталлизующееся стекло 
с комплекссм повышенных по сравне
нию с известным стеклом физико-хи
мических, электрических и термичес
ких свойств. Низкий уровень диэлект
рических потерь при частоте 3-10^Гц 
позволяет использовать ’это стекло и 
в качестве высокочастотного материа
ла . По стоимости шихты предлагае
мый состав в 10 раз дешевле извест
ного.
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Кошоненты и свойства 
стекла

Едини
ца из
мерения

Стекло и параметры

тт-;;;гт-;-;] Известное

Состав стекла»

SiO^
мас.% 45,5 46,5 47,5

А 1 « 2 0 з 9,4 9,8 10,3 ^

B^Oj 6,0 6,7 7,0

ВаО 39,1 3.7,0 35,2

Температура 
в арки 1530+10 1530+10 1530110

Температура
выработки °с 1320+10 1320+10 1320+10

Кристаллизацион
ная способность °с Не кристаллизуются 900-1080

Температура раз
мягчения ‘’е 730±10 730±10 730±10 7 50-7 80

Коэффициент тепло
вого расширения, 

oL- 10“ '̂ град"' 54±1 54+1 5 4 tl 73-7 6

Удельное электри
ческое сопротив
ление ОМ - СМ 5 ‘ 10̂ '' , 10^̂ 10®-10'''̂

при ЗОСРС: при
300®С

при
300®С

при 20®С

Диэлектрические по
тери (tgcA10?)npH 
20^С и частоте:
10 ̂ Гц 9,0 9/1

3-10®Гц

Диэлектрическая прони-

27,5 28,0 29,0

цаемость при 20®С 
и ч астоте;10^Гц 7,4 7,3 7,2 10-12

3 ■10  ̂Гц 6,2 6,10 6,0

Химическая устой
чивость (потери 
массы) по отноше
нию к ;

Н„0 0,10 0,08 0,07 I I I  гидро-
Z

1 N HCI 4,01 3,95 3,87
литический
класс

I N  NaOH 3,13 3,29 3,17
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Формула изобретения

втекло, включающее SiO, 
л  и ч а ю щ е е с я  тем , что/

ВаО,|’Стекло
о т
с целью улучшения электрических,крис
таллизационных и термических свойств, 5 
онр дополнительно содержит B-jOj при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%;

SiOi 45,5-47 ,5
AI-2O3 9 ,4 -10 ,3

ВаО 35,2-39 ,1  
6,0 - 7 ,о
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