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(54)(57) СПОСОБ ДОБЫЧИ ТОРФА, вклю
чающий глубинную и щелевзчо экскава- 
UJC0 торфяной залежи, переработку 
фрезерованной массы, ее формование 
в куски и выстилку их на поверх
ности торфяной залежи, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с іделью улуч
шения топливных качестд.[кускового 
торфа путем уменьшения водопоглощае- 
мости и крошимости, во время формо
вания торфяную массу подвергают воз
действию колебаний ультразвуковой 
частоты 20-22 кГц с амплитудой 8- 
12 мкм.
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Изобретение относится к торфяной 

промьшшенности и может быть исполь
зовано для получения, кускового тор
фа для энергетических целей и для 
использования в топливной промышлен
ности.

Цель изобретения - улучшение топ
ливных качеств кускового торца путем 
умейьшения водопоглощаемости и кро- 
шимости.

Сущность способа состоит в следу
ющем.

Добытую и сфреэерованную торфя
ную массу формуют. Процесс формования 
ее подвергают воздействию колебания 
ультразвуковой частоты 20-22 кГц с 
амплитудой 8.-12 мкм.

При воздействии колебаний ультра
звуковой частоты 20-22 кГц с ампли
тудой .8-12 мкм на формуемый торф ' 
происходит перемещение влаги и возду
ха от центра куска к его наруошой 
поверхности, что ускоряет испарение
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влаги при полевой сушке и уменьшает 
количество пор внутри куска. Ультра-, 
звуковые колебания производят и Дере- 
мешивание разложившейся и слабораэ- 
ложившейся частей торфа, что создает 
равномерное распределение по объему 
куска битумов и гуминовых веществ, 
которые уплотняют структуру куско
вого торфа. Кроме того,, под воздей
ствием ультразвуковых колебаний при 
формировании торфа снижаются силы 
трения, что облегчает процесс формо
вания.

Поэтому по указанным причинам 
воздействие колебаний ультразвуковой 
частоты 20-22 кГц с амплитудой 3- 
12 мкм на формуемый торф уменьша
ет количество поЬлощаемой влаги и 
крошимость кускового торфа при пог
рузке и перевозке. Уменьшение в тор
фе влаг.и улучшает его топливные ка
чества, в частности теплотворнўк* 
способность.
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