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1
Изобретение относится к испыта

тельной технике, в частности к образ
цам для испытаний материалов на тер
моусталость.

Известен образец для испытаний ма
териалов на термоусталость, выпол
ненный Б виде прямоугольника со сквоз 
ным отверстием [1].

Известен образец для испытаний 
материалов на термоусталость, явля
ющийся наиболее близким к изобрете- 
'нию по технической сущности и дости
гаемому результату, выполненный в ви
де кольца с внутренней конической по
верхностью [2].

Общим недостатком указанных образ
цов является низкая точность испыта
ний, обусловленная невозможностью 
проведения точного аналитического 
расчета вследствие неполной симмет
ричности нагрева и несимметричного 
трещинообразования .

Цель изобретения - повышение точ
ности испытаний.

Указанная цель достигается тем, 
что угол конусности составляет 85- 
95®, часть внутренней поверхности 
кольца у отверстия меньшего диамет
ра выполнена цилиндрической с радиу
сом, по крайней мере в пять раз мень"
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шим наружного радиуса кольца, и вы
сотой, по крайней мере в три раза 
меньшей высоты кольца.

Кроме того, торцовая кромка внут
ренней цилиндрической поверхности 
выполнена со округлением.

На чертеже представлена схема об
разца.

Образец выполнен в виде кольца 1, 
имеющего внутренний радиус г, наруж
ный радиус I? , высоту Ц и внутреннюю 
коническую поверхность 2, угол конус
ности о1 , который составляет 85-95'̂ . 
Часть 3 внутренней поверхности кол,.- 
ца у отверстия меньшего диаметра 
полнена цилиндрической с радиусом у- , 
по крайней мере в пять раз меньшим 
наружного радиуса К кольца, и высо
той \\ , по крайней мере в три раза 
меньшей высоты кольца, а торцовая 
кромка 4 внутренней цилиндрической 
поверхности выполнена со округлением 
радиусом о,5-2;О мм.

Образец испытывают сле.цующим об- . 
разом.

Сначала нагревают образец до за
данной температуры, например, с по
мощью плазменной горелки, а затем 
охлаждают, например, в воде, в про
цессе нагрева и охлаждения образца в
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районе его торцовой кромки возника
ют симметричные термические напряже
ния, величина которых обусловлена 
формой и соотношением размеров об
разца. Цикл испытаний повторяют до 
появления трещин на торцовой кромке 
и по количеству теплосмен до их появ
ления определяют сопротивляемость 
'материала термоусталости.
’ Изобретение позволяет повысить 
точность испытаний, поскольку форма 
образца и соотношение размеров обес
печивают возможность точного анали
тического расчета термических напряжений .

Формула изобретения

1. Образец для испытаний матери
алов на термоусталость, выполненный 
в виде кольца с внутренней коничес
кой поверхностью, о т л и ч а ю щ и й -
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с я тем, что, с целью повышения точ
ности испытаний, угол конусности со
ставляет 85-95® , часть внутренней по
верхности кольца у отверстия меньше
го диаметра выполнена цилиндрической 
с радиусом, по крайней мере, в пять 
раз меньшим наружного радиуса кольца, 
и высотой, по крайней мере в три ра
за меньшей высоты кольца.

2. Образец поп. 1, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что торцовая кромка 
внутренней цилиндрической поверхно
сти выполнена со округлением.
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