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ЛИЙ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОи  
ДИСТЫХ СТАЛЕЙ, содержащий окись 
алюминия, окись хрома, алюминий, си- 
пикокальций и хлористый аммоний, о т -  
п и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения его насыщающей способности, 
он дополнительно содержит окись молиб
дена, окись магиня и медь при следующем 
соотношении компонентов, мас%:

Окись магния 2 -4
Окись хрома 3 4 -3 6
Алюминий 6 ,'5 -8 ,5
Сипикокапышй 
Окись молибдена 

• Медь
. Хлористый аммоний 

Окись алюминия

5 ,3 8 -6 ,3 7
1 ,1 2 -2 ,1 3

2-6
1 -3

Остальное
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Изобретение относится к метаппургии, 

а именно к химико-термической обработ
ке метаплов и сплавов в порошковых 
срецах и может быть использовано для 
повышения эксплуатационных характерио- 
тик изделий из предварительно никелиро
ванных углеродистых сталей, применяе
мых в приборостроительной, нефтяной 
машиностроительной, химической и пище
вой отраслях промышленности.

Известны составы для диффузионного 
хромосилицирования из порошковых сме
сей на основе феррохрома и фе]эресили
ния C l  ]  .

Однако термоциффузионная обработка 
предварительно никелированных углеро 
дистых сталей из этих составов не поз
воляет получать на них диффузионные 
слои толщиной более 4 -5  мкм.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемому 
эффекту является состав для хромоси- 
пицирования изделий из никелированных 
углеродистых сталей, содержащий, мае %: 
окись алюминия 3 6 -4 0 ;  алюминий 1 1 -  
1 3 ; сипикокальций 7 ,2 -9 ,6 ;  окись хро
ма 3 8 ,4 -4 0 ,8 ; ,хлористый аммоний 0 ,5 -  
1 ,5  и фтбрборат калия 0 ,5 -1 ,5  С 2 Л .

Недостатком известного состава яв- • 
пяется его низкая насыщающая способ

ность (толщина слоя при 9 0 0 ^С ), Т *
4 ч составляет 35  мкм).

Цепь изобретения -  повышение насы
щающей способности состава.
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Указанная цель достигается с тем, 
что порошковый слой для хромосилиди
рования никелированных углеродистых 
сталей, включающий окись алюминия, 
окись хрома, алюминий, сипикокальций 
и хлористый аммоний, дополнительно 
содержит окись магния, окись молибдена 
и медь, при следующем соотношении 
компонентов, мае %: __

20

Окись магния 
Окись хрома 
Алюминий 
Сипикокальций 
Окись молибдена 
Медь
Хлористый аммоний 
Окись алюминия

' 2 -4  
3 4 -3 6  

6 ,5 -8 ,5  
5 ,3 8 -6 ,3 7  
1 ,1 2 -2 ,1 3  

2-6 
1 -3

Остальное

Хромосилицирование в предлагаемой 
поршковой среде осуществляется на пред- 

25 варитепъно никелированных изделиях из 
стали 20  при 9 0 0 °С  в течение 4 ч в 
контейнерах с плавким затвором.

Сравнительные данные по насыщающей 
способности известного и предлагаемого 

30 составов приведены в таблице.

Состав насыщающей среды, Толщина слоя, .
мас%: мкм

40 АЕ2 0 3 + 11 AZ + 38,4 Сг203+ 
9,6 KdCu + 0,5 KBF4 + 0,5 N Н4 CP

(известный)

4 5  А Е20 3 + 2 Си + 2 
+ 7,5 А Р + 34 Сг?0 + 
+ 6,37 КоСи + 1 ЗМН4

2 ,

се

э +
3 МО Oj + 50

41 АЕ20з+4 CU+ 3 О +
+ 8 ,5  А е +  35  С г 20 3 + 1 ,1 2  М о 0 3 + 55
+ 5 ,3 8  Кс(Си + 2. N Н 4 Се

37 Ае20 э + 6 Си + 4 М$-0 +
+ 6,5 де + 36 СГ'2.03+ 1,72 Мо03+ 
'+ 5,78 Коси 4 3 г4Н4 Се
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Таким образом, использование 

предлагаемого состава позволяет по
высить толщину диффузионного слоя 
в 1,5 -  1 ,6  раза, что значитель

i
но расширяет область промышленно
го использования процесса хромоси- 
линирования никелированных углеродис* 
гых сталей.
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