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Изобретение относится к области 
химико-термической обработки метал
лов и сплавов в порошковых насышаю- 
щих средах и может использоваться 
в машиностроительной и других отрас
лях пррмы1иленноети.

Известны составы насыщающих сред, 
содержащие окись алюминия, алюминий, 
окись хрома, окись титана, фтористый 
аммоний, обработка в которых позволя
ется получить карбидные, слои на стали 
У8 толщиной 20-25 мкм, при -̂ = 1050® 
за 4 ч, что в значительной степени 
затрудняет его использование для пре
цизионных дет алей, требующих после хими- 
’ко-термической обработки финишной опе
рации механической обработки,в процес
се которой возможн'о“ снятие карбидного 
слоя ( '1 2 ,

Наиболее близким техническим решени
ем является состав, содержащий, мас.%;

29Аеа,0^^10Ае»Ь4СГ5.СЦ4-(4Т101*-З^Н4Се , £1]
который позволяет получать карбидные 
слои до 30 мкм, что также является 
недостаточным для внедрения его в про
изводство с целью обработки прецези- 
ционных деталей.

Целью изобретения является увели- 
чение насыщающей способности состава.

Для достижения указанной цели в 
порошковую смесь для хромотитанирова-» 
ния, содержащую алюминий, окись алю
миния, окись хрома, окись титана, 
хлористый аммоний, дополнительно вво
дят закись железа (РеО)и сурьму при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%:
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Закись железа 
Сурьма 
Алюминий 
Окись хрома 
Окись титана 
Окись алюми
ния
Хлористый аммо
ний

1-3
7-9
7-811,2-12

4,8-5
63-65
1-3.

Хромирование деталей осуществляют 
в контейнерах с плавким затвором при 
1050*С в течение б ч на деталях из 
стали У8 . Данные по обработке приве
дены в таблице.

Из приведенных данных (Следует, 
что обработка с использованием пред
лагаемого состава позволит получать 
диффузионные хромотитанированные кар
бидные слои толщиной 75—90 мкм,что в 
2 -3 раза увеличивает насыщающую спо
собность состава.
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Состав насыщающей среды,! Упрочняе
мый мате
риал

Режим ХТО Толщина
слоя,
мкмтемпера

тура,  ̂С
время, 
ч

Известный
29А1^0, + 20А1 + 34Сг. 0.̂ + 
+ 14Т10^ + ЗМНдС! У8 1050 6 30

Предлагаемый
б5АЬ0з ■+ 8А) + 11,2Сг 0 + 
+ 4,81102;.+ 7Sb + 3FeO +
+ INH4 CI У8 1050 6 75

6 4А12_Оз, + 7,5А1 + 11,бСг2^0з + 
+ 4,9TiOi + 8Sb + 2FeO +
+ 2NH4CI' У8 1050 6 85

63A1^0.^ + 7Л1 + 12 СГ2 0,+
+ 5TÍ02, + 9Sb + IFeO + 3NH^ С1 У8 1050 6 90

Формула изобретения ■
Порошкообразный состав для диффу

зионного хромотитанирования средне- 
н вы^окоуглеродистых сталей, содер
жащий алюминий, окись алюминия,окись 
хрома, окись титана, хлористый аммо
ний, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с.целью увеличения его насыщаю
щей способности, он дополнительно со
держит закись железа и сурьму при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%:

Закись желе
за 1-3
Сурьма 7-9

30

35

40

Алюминий 7-8
Окись хрома 11,2-12
Окись титана 4,8-5
Окись алюми
ния 63-65
Хлористый аммо
ний 1-3
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