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Изобретение относится к составам 
бетонных смесей, содержащим добавки, 
и предназначено для применения в 
строительном производстве.

Известны бетонные смеси, содержа
щие минеральное вяжущее, заполните
ли, воду и полимерные добавки. Так 
например, введение в бетонную смесь 
водорастворимых фенолоформальдегид- 
ных резольных смол, которые полно
стью или,частично состоят из фенолов, 
или сульфированных фенолоформальде- 
гидных смол новолачного типа повыша
ет текучесть бетонной смеси, однако 
мало влияет на прочность затвердев
шего бетона [1].Наиболее близкой к предлагаемой 
добавке является добавка в бетон - 
смесь мономеров резорцина и формаль
дегида в количествах по 0,05- 
0,2 вес.% от веса цемента [2].

Однако указанная добавка недоста
точно повышает подвижность бетонной 
смеси и не обеспечивает коррозион
ную стойкость бетона при отрицатель
ных температурах.

Цель изобретения - повышение под
вижности бетонной смеси и коррозион
ной. стойкости бетона при отрицатель
ных температурах^
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Поставленная цель достигается 
тем, что добавка для бетонной смеси, 
включающая замещенный бензол, фор
мальдегид и воду, содержит дополни
тельно метабисульфит иля бисульфит 
щелочного металла, гидрооксид щелоч-. 
кого металла, сильную кислоту 30- 
70%-ной концентрации и воду при 
следующем соотношении компонентов, 
вес.ч.:

Замещенный бензол 
Формальдегид 
Вода
Метабисульфит или 
бисульфит щелочно
го металла 
'цГидроксид! щелоч
ного металла 

• Сильная кислота 
30-70%-ной кон
центрации 
В качестве замещенного бензола- 

добавка содержит соединение группы» 
анилин, гидрохлорид анилина, орто- 
фенилендир4ин, гидрохлорид парафени- 
лендиамйн.’

Формальдегид вводят в виде 38-40% 
концентрации формалина в воде.

добавку готовят следующим обра
зом.

1,4-3,5 
1,6-3

1-3
0 , 2-2

0,6-2
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Замещенный бензол (резорцин, ани

лин, гидрохлорид анилина, орго-фени- 
лендиамин и дихлорид парафенилёнди- 
амина) смеши'вают с 38%-ным водным 
раствором формальдегида. При исполь
зовании орто-фенилендиамина 
смесь дополнительно подкисляют кон
центрированной соляной кислотой. По
лученную смесь перемецшвают 30 мин. 
Затем добавляют водные растворы фор
мальдегида, метабисульфита или ' 
бисульфата калия и гидрооксида ка-. 
лия.

Смесь нагревают до кипения и ки
пятят 30 мин при перемешивании. ^

Затем раствор охлаждают до 30-60 С 
и добавляют раствор сильной кислоты 
до pH 1-3. Смесь снова нагревают до 
кипения и кипятят 30 мин. После это
го раствор охлаждают до 40-50*^С и 
добавляют водный раствор гидрооксида 
щелочного Металла до достижения раст
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вором pH 7“8. В результате химических 
реакций образуется полимер.

Количество вводимой в бетонную 
смесь добавки составляет 0,2-1,5% 
от массы цемента (в расчете на сухое 
вещество).

Добавку Вводят в бетонную смесь 
состава Ц:П:1Ц = 1! 2,24: 2,74 при рас
ходе цемента 365 кг/мСоставы добавок и свойства бетонной 
смеси и бетона приведены в таблице.

Предлагаемая добавка позволяет по
высить подвижность бетонной смеси и по
высить коррозионную стойкость бетона.

Добавка может быть использована 
для получения подвижных бетонных 
'смесей и для изготовления бетонных 
и железобетонных конструкций, рабо
тающих в условиях воздействия раст
воров солей, в том числе при замора
живании-оттаивании, например дорожек 
тротуаров, морских сооружений

п-
Состав 
добавки, 
мае. 4 .

Кол-во 
добав
ки , % 
от мас
сы це
мента

_ В _
Ц

Подвиж
ность 
бетон
ной 
смеси, 
см

Морозостой
кость в 10% -  
ном растворе 
КС 1 , :циклы

0

Без добавки - 0,40 3 150

Резорцин 1 0 ,2 0,49 4 175

Добавка

Известная

Предлагаемая

Формальдегид 1

Резорцин 1 
Формальдегид 1,4

НЫО^ 30%-ная 0,6 
КОН Р,2

Н2,0 2 0,8 0,42 20 275

Анилин 1
Формальдегид 1,9
КНЗО^ 1,8
Н^80, 50%-ная 1,42 4
ЫаОН 0,5 

2̂̂ 0 3,5 0,8 0,42 19 300
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Продолжение таблицы

Состав Кол-во В Подвиж- Морозостой
добавки г добав- Ц пость кость в
мае.4. ки,% бетон- 10%-ном

О Т  мае- ной растворе
сы це- смеси, КС 1, циклы
мента см

Добавка

Гидрохлорид 
анилина 1
Формальдегид 1,4 
Na^S^Oç 1,1 
HCl 30%-ная 1,8 
NaOH 0,6
Нд̂ О 1,6 0,8

Орто-фенилендиа-
мин 1
Формальдегид 3,5 

3
НС1 30%-ная 2 
NaOH 0,81
НдО 8 0,8

Гидрохлорид пара- 
фенилендиамин 1
Формальдегид 2 

3
H^SO^ 70%-ная 2 
КОН 2

0,42 18 300

0,42 18 •275

Нд, О 6 0,8

Формула изобретения
1. Добавка для бетонной смеси, 

включающая замешенный бензол, фор
мальдегид, воду, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что, с целью повышения 
подвижности бетонной смеси и коррози
онной стойкости бетона при отрица
тельных температурах,.она содержит 
дополнительно метабисульфит или би
сульфит щелочного металла, гидрок-.- 
сид щелочного металла, сильную кис
лоту 30-70%-НОЙ концентрации при 
следующем соотношении компонентов, 
вес.ч.:

0,42 17 300

Замещенный бензол 1
Формальдегид 1,4-3,5
Вода l,è-8
Метабисульфит или 
бисульфит щелочно-
го металла 
Гидроксид; ще-

1-3
лочного металла 
Сильная кислота 
30-70%-‘ной кон-

0,2-2

центрации 0,6-2

55

60
2. Добавка поп, 1, о т л и ч а 

ю щ а я с я  тем^ что Ув качестве, за
мещенного бензола она содержит сое- 

65 динения группы: анилин, гидрохлорид



•анилина, орто-фенилендиамин, гидро
хлорид парафенилендиамин.Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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