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(54) (57) СОСТАВ ДЛЯ НИОБИЙСЙЛИЦИРО- 
ВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА И ЕГО СПЛА­
ВОВ, содержащий пятиокись ниобия, 
окись алюминия, кремнийсодержащее 
вещество и фтористый алюминий, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це­
лью повышения насыщающей способно­
сти, он дополнительно содержит поро­
шок меди, порошок алкминия, а в ка^ честве кремнийсодержащего вещества - 
двуокись кремния при следующем со­
отношении компонентов, мас.%:

Пятиокись ниобия 
Двуокись кремния 
Порошок алюминия 
Порошок меди 
Фтористый алюминий 
Окись алюминия

5-15
20-30
20-30
10-20
2-4
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Изобретение относизгся к металлур­

гии, в частности к химико-термичес­
кой обработке, а именно к совмест­
ному диффузионному насыщению ниобием 
и кремнием изделий из титана и его 
сплавов. ^

Состав"Может быть использован для 
повышения ИЗНОСО-, жаро- и корррзионт 
ной стойкости изделий из титана и 
его сплавов в машиностроительной, авиационной, судостроительной, хи- tO 
мической и др. отраслях промышленно­
сти.

Известен состав для ниобийсилици- рования титановых сплавов из порош­
ков окислов насыщающих элементов для 15 
повышения ИЗНОСО-, жаро- и коррозион-■'. 
ной стойкости титановых сплавов [I] .

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигав- 20 
мому эффекту является состав для ни- 
.обийсилицирования изделий из титана 
и его сплавов, содержащий, мае.%:
10p jj50Al2 0^+50(90CK+5Kb20j)}+6AIF.5 .
После насыщения в известном составе 
при 9 0 0 за 4 ч формируются диффу­
зионные слои толщиной 40-60 мкм

Недостатком известного состава 
является низкая насыщающая способ­
ность при температурах до 9оО®С. 
Повышение же температуры насыщения 
для увеличения насыщающей способ­
ности неприменимо для многих изделий 
из титана и его сплавов, нагрев котог

25

30

рых выше температуры полиморфного 
прекращения(-^880°С) вызывает рост зерна в сплаве и резкое снижение ме­
ханических свойств изделий. '

Цель изобретения - повышение насы­
щающей способности состава.

Для достижения указанной цели из­
вестный состав для ниобийсилициро- 
вания изделий из титана и ёго спла­
вов ,. содержащий пятиокись ниобия, 
окись алюминия, кремнййсодержащее 
вещество и фтористый алюминий, до­
полнительно содержит порошок меди, 
порошок алюминия, а в качестве крем­
нийсодержащего вещества - двуокись 
кремния при следующем соотношении 
компонентов, мас.%;

Пятиокись ниобия 5-15
Двуокись кремния '^О-ЗО ,
Порошок алюминия 20-30
Порошок меди 10-20
Фтористый алюминий 2-4 
Окись алюминия Остальное
П р и м е р .  Проводят насыщение ти­

тановых сплавов ВТІ-0, ОТ4 и ВТІ4 
при 850*̂ С Б течение 4 ч в различ­
ных составах. Сравнительные дан­
ные по насыщающей способности пред­
лагаемого и известного составов пред­
ставлены в таблице.Из таблицы видно, что насыщающая 
способность предлагаемого состава 
для ниобийсйлицирования титановых 
сплавов■в 7-8 раз выше, чем из- . . 
вестного.

Состав насыщающей смеси, мас.% Толщина диффузионного 
слоя,'мкм

BTl-0 0Т4 ВТ14

Известный состав
100 [50 (5ИЪ2 0^ + 95СК)+ 50АІ2О^]+ 6AIF3 7-8 7-9 8-10

Предлагаемый состав
SNbęOj + ЗОБіО^ + 20АІ + 20Си + 2AF^ + гЗАІ^О^ 55 58 64

1ОИЪ 2 Oj+2 5 S i Oj +2 5 Al+15СИ+3 Al Fg+2 2 Al 3 60 63 62

15NbjOę+2 OSiOj+3OAl+10СИ+4AlF^+2lAljOj 56 ' 60 64
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