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(5 4 ) (57) 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛ
ЛИЧЕСКОГО МОНОГИДРАТА ДВУЗАМЕЩЕННОГО

ФОСФАТА ТИТАНА, включающий взаимо
действие титансодержащего соединения 
с фосфорной кислотой при исходном 
молярном соотношении Ti02 :P j,0 j, 
равном 1 :(2 -5 ) ,  и 90-100вС в т е ч е - . 
ние 4-5 ч , отделение осадка продукта 
от маточника фильтраций с последую
щей его промывкой и сушкой, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения выхода продукта, в процес
се используют фосфорную кислоту кон
центрации 15-16 моль/л.

2. Способ п о п .  ^ о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что в качестве титан
содержащего соединения используют 
гидратированную двуокись титана. S
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Изобретение относится к способу 

получения фосфата титана формулы 
ct=Ti(HP04 )z • Нг0, который может быть 
использован в качестве катализатора 
или ионно-обменника для отделения 
катионов щелочных металлов и аммония.

Целью изобретения является повыше
ние выхода продукта.

II р и м е р 1. К. 1,5 г гидратиро
ванной двуокиси титана (ГДТ) добав
ляют 10,9 мл 15 М раствора фосфорной 
кислоты, что соответствует отношению 
TiO.j :Р? 0f = 1:5 . После перемешивания 
смесь выдерживают в закрытом сосуде 
при !00°С в течение 5 ч. Образовав
шийся кристаллический осадок отфильт
ровывают, промывают дистиллирован
ной водой до рИ 6 и сушат на воздухе. 
По данным химического и физико-хими
ческого методов анализа синтезирован
ный образец соответствует pt=Ti(HP04)* 
*Н20 '(брутто-формула T i02- Рг0у - 2Л2О) 
и представляет собой полидисперсное 
образование гексагональных пласти
нок размером 0 ,5 -1 ,5  мк. Выход про
дукта 99%.

Найдено, %: TiO 
НО 13,90.

Для Ti(HP04)2 -Н20

247339 2
' По известному способу для взаимо

действия с соединением титана берут 
фосфорную кислоту концентрации 3 - 
8 моль/л и выход продукта составля- 

5 ет 88%.
П р и м е р  2. К 1,5 г ГДТ добав

ляют 10,2 мл 16 М раствора фосфорной 
кислоты, что соответствует отношению 
Ti02:P20f=1 :5 . Дальше, как в приме- 

10 ре 1. Продукт представляет собой
ol=Ti(HP04 )2 • Иг0. Выход продукта сос
тавляет 98%.

2 30,80; P20f 55,30;

Вычислено, %: TiO, 
55,04; Н..0 13,95.

31,01; Р205

Найдено, %: T i0x 30,79; Рг0 ? 55,21 
15 Н2о  14,00.

Межплоскостные расстояния и интен
сивности рефлексов продукта соответ
ствуют литературным данным.

Примеры для других режимов приве
ло дены в таблице.

Из данных таблицы следует, что 
при концентрации кислоты менее 15 
и более 16 моль/л получают фосфаты 
титана пестехиометрического состава 
(заданный продукт не получен), кото
рые обладают меньшей обменной ем- 

, костью по катионам щелочных металлов 
и аммония (7,65 и 6,4 м г-эк в /г ).

30 Кроме т о г о , выход нестехиометри
ческих фосфатов титана ниже;

25

Количество
фосфорной
кислоты,

мл

Концентрация
фосфорной
кислоты,
моль/л

Отношение 
исходных 
компонен
тов TiOj : 
:Рг0г

Температура,
»С

Время вы
держива
ния, ч

Состав конечного про
дукта

Отношение 
Ti:P в ко
нечном 
продукте

Выход,
Г

Выхс
X

10,9 15 1:5 100 5 <4=ТИНР0Д • КД 0,50 3,91 99

10,9 15 '1:5 90 44 *=Ш НР0Д . H,0 0,50 3,91 99

4,4 15 1:2 100 5 £ =Ti(HP04 )2 ■ H20 0,50 3,91 99

10,6 15,5 1:5 90 4 £  ««(ИРОД • HjO 0,50 3,91 99

10,2 16 1:5 100 5 • гОТЦНРОД • НгО 0,50 3,87 98

4 ,2 14,5 1:5 100 5 Ti02- 0,95P10, -2НД 0,53 3,67 93

9,9 16,5 1:5 100 5 Ti(HP04)2 • 1,5H20 - -

П р и  м е ч а н и е. Количество ГДТ во всех случадх 1,5 г.
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