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Possibility and reasonability of application of self-
fluxing diffusion- alloyed powders from the fraction pro-
duction wastes for obtaining of coverings by welding 
method by currents of high frequency are considered. 
The structure and properties of the received coverings is 
investigated.
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Применение отхоДов ПроиЗвоДства Дроби  
Для Получения функциональнЫх ПокрЫтий 
метоДом наПлавки твч

Отходы, образующиеся при производстве и ис-
пользовании на предприятиях машиностроитель-
ного профиля дроби, трудно поддаются переработ-
ке: при переплавке мелкие частицы сгорают, не 
расплавляясь. Поэтому утилизировать данный вид 
отходов достаточно проблематично. Однако не-
пригодная дробь является ценным вторичным сы-
рьем, из которого авторами предложено получать 
самофлюсующиеся диффузионно-легированные 
бором порошки (СДЛП) (пат. РБ № 11033 и заявка 
на пат. № а 20090167 от 06.02.2009) [1–3]. Данный 
метод по сравнению с промышленной технологией 
получения объемно-легированного порошка мето-
дом распыления позволяет значительно сократить 
технологическую цепочку производства, сокра-
тить экономические, энергетические затраты (со-
кратить время производства, парка необходимого 
оборудования, производственных площадей, рабо-
чих). На данный момент проведены обширные ис-
следования в области применения новых СДЛП, 
содержащих от 4,4 до 13,4 мас.% бора, для техно-
логий магнитно-электрического упрочнения (или 
электромагнитной наплавки). Тем не менее, диапа-
зон применения новых материалов более широк: 
самофлюсующиеся диффузионно-борированные 
порошки можно использовать как в технологиях 
восстановления и упрочнения деталей машин, так 
и для механической, в том числе финишной обра-

ботки. В рамках данной работы было исследовано 
применение разработанных материалов для техно-
логии наплавки ТВЧ. Отметим, что для наплавки 
ТВЧ форма частиц значительной роли не играет, 
поэтому подходят отходы как колотой, так и литой 
дроби. 

Покрытия ТВЧ получали на образцах из стали 45 
с применением порошков из борированных отхо-
дов чугунной дроби дисперсностью 200–315 мкм 
(№ 4а) и дисперсностью 400–630 мкм (№ 2б, 3б, 
4б). Объемное и массовое содержание бора в ис-
пользованных порошках приведено в таблице. 

Источник тока – высокочастотный генератор 
ВЧГ2–100/0,066 мощностью 100 кВт, число фаз – 3, 
частота 66 кГц. Параметры режима нанесения: на-
кал – 13,5 В, ток на сетке – 1,0–1,5 А, анод  – 2,5–
5,0 А, анодное напряжение – 7–10 кВ. 

В процессе осуществления наплавки ТВЧ и ис-
следования полученных покрытий установлено, 
что чем больше фракция наплавляемого порошка, 
тем лучше он проплавляется, тем более сплошным 
и однородным является получаемое покрытие. По-
верхность полученных слоев более гладкая, чем у 
покрытий, полученных методом МЭУ и не зависит 
от размера частиц порошка, поскольку в данном 
случае происходит одновременное проплавление 
всех частиц и флюсование покрытия. Этими отли-
чиями и обусловлены особенности рассматривае-

Покрытия из порошков, обработанных в различных условиях и содержащих разное количество боридной фазы

Номер покрытия Фракция, мкм, материал 
порошка

Продолжительность  
ХТО, ч Температура ХТО, ºС

Объемное содержание 
боридной фазы в порош-

ке, %

Массовое содержание 
бора в порошке, %

4а 200–315, чугун 4

900

99,96 13,1
2б

400–630, чугун
2 40,2 4,4

3б 3 55,4 6,1
4б 4 64,9 7,3
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мых покрытий по сравнению с магнитно-электри-
ческими. Покрытия отличаются высокой степенью 
сплошности, за исключением покрытия из порош-
ка более мелкой фракции, в котором не произошло 
полное расплавление частиц, ядра которых, имею-
щие большую температуру плавления по сравне-
нию с борсодержащими оболочками, до конца не 
расплавились (рис. 1). 

Данное покрытие, кроме нерасплавившихся 
ядер частиц и матрицы, состоящей из веерообраз-
ной боридной эвтектики (1, рис. 1, б), содержит 
игольчатые боридные включения, примыкающие  
к поверхности указанных округлых ядер, и ромбо-
образные бориды (2, рис. 1, б), которые характери-
зуются микротвердостью от 17 880 до 22 360 МПа, 
что соответствует твердости фазы FeB и также 
свидетельствует о том, что при наплавке не прои-
зошло полного проплавления порошка, его само-
флюсования и перемешивания образовавшегося 
расплава.

Граница между покрытием и подложкой во 
всех случаях отличается минимальной пористо-
стью, дефекты отсутствуют, что свидетельствует о 
высоком качестве зоны сплавления. В покрытиях, 
за исключением описанного выше покрытия из по-
рошка 4а, границ между наплавленными частица-
ми не выявлено, что одновременно с однородной 
структурой свидетельствует о полном их расплав-
лении и перемешивании материала. 

Исследование покрытия, полученного наплав-
кой ТВЧ из СДЛП на основе сферических отходов 
чугунной дроби дисперсностью 400–630 мкм, со-
держащего 7,3 мас.% бора (объем боридной фазы  
в частице около 65%), показало, что оно является 
эвтектическим – полностью состоит из боридной 
эвтектики (рис. 2).

Микротвердость данного эвтектического по-
крытия составляет от 6900 до 8900 МПа, что не-
сколько ниже, чем в магнитно-электрических по-
крытиях. Однако и содержание бора в наносимом 
порошке для получения эвтектического покрытия 
методом МЭУ требуется больше (12±0,5 мас.%) [1, 
4], чем при наплавке ТВЧ (7,3±0,5 мас.%). Места-
ми в эвтектическом покрытии встречаются ден-
дритные включения более твердой фазы (микро-
твердостью от 9550 до 11 200 МПа), которые на 
рис. 3 указаны стрелкой.

Рис. 1. Покрытие из порошка 4а с нерасплавившимися ядрами частиц. ×500

Рис. 2. Покрытие из порошка 4б. ×1000

Рис. 3. Дендритные включения в эвтектической матрице по-
крытия из порошка 4б. ×1500
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Покрытия из порошков 3б и 2б, содержащих 
6,1 и 4,4 мас.% бора соответственно, являются до-
эвтектическими: состоят из эвтектической борид-
ной матрицы и более мягких дендритных включе-
ний, микротвердость которых составляет от 4000 
до 4400 МПа, что несколько выше, чем твердость 
перлита. Причем с уменьшением массового содер-
жания бора в наносимом порошке количество та-
ких включений увеличивается (рис. 4).

Необходимо отметить, что, как видно из при-
веденных выше фотографий микроструктуры по-
лученных покрытий (рис. 2, а, 4, а, б), их твердость 
превышает твердость подложки, поскольку они 
слегка выступают над ней. 

Вывод 
Рассмотрена одна из областей применения бо-

рированных отходов производства дроби, а именно 
область восстановления и упрочнения деталей ма-
шин методом наплавки ТВЧ. Проведенные иссле-

дования показали целесообразность предложенно-
го материала в указанной технологии.

Для полученных покрытий выявлены зависимо-
сти между содержанием бора в наносимом порошке 
и структурой, а соответственно и свойствами нано-
симых покрытий. Метод наплавки ТВЧ позволяет 
получать покрытия с доэвтектической, эвтектической 
и заэвтектической структурами (так же, как и метод 
магнитно-электрического упрочнения [1, 4, 5]), при-
чем для получения эвтектической структуры покры-
тия необходимым является содержание бора в по-
рошке, равное 7,3 ±0,5 мас.%. Микротвердость таких 
покрытий колеблется от 6,9 до 8,9 ГПа, что свиде-
тельствует о достаточно высокой износостойкости.

Установлено, что для наплавки ТВЧ целесо- 
образно использовать частицы размером 400–800 мкм, 
сферической или осколочной формы, которые так-
же в зависимости от количества бора позволяют 
получить различные по структуре покрытия.

Рис. 4. Покрытия из порошка с содержанием бора 6,1 мас.% (а) и 4,4 мас.% (б). ×1500
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