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(57) Изобретение относится к прокатному и 
волочильному производству, в частности к

технологии правки проволоки, и позволяет 
повысить качество правки. Способ правки 
заключается в том, что одновременно растя
гивают проволоку в пределах упругой де
формации, закручивают ее до достижения 
пластической деформации, между точками 
приложения противоположных крутящих 
моментов прикладывают растягивающие 
или сжимающие усилия. Устройство для 
правки содержит средство 2 смотки прово
локи 1, две пары приводных плоских плашек 
3, 4 и 5, 6 и средство 7 намотки проволоки. 
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Изобретение относится к прокатному и 
волочильному производству, в частности к 
способам правки проволоки и к устройст
вам для их осуществления,

Цель изобретения -  повышение качест
ва правки.

На фиг. 1 изображено устройство для 
осуществления предлагаемого способа, об
щий вид; на фиг. 2 -  схемаустройства (без 
верхних плашек), на плашках которого ка
либрующие пояски обращены выпуклыми 
сторонами в противоположные стороны 
один относительно другого; на фиг. 3 -  то 
же (без верхних плашек), калибрующие по
яски обращены выпуклыми сторонами один 
навстречу другому; на фиг. 4 -  одна из пла
шек, аксонометрия.

Предлагаемый способ правки проволо
ки заключается в том, что одновременно 
растягивают проволоку в пределах упругой 
деформации, закручивают ее до достиже
ния пластической деформации и приклады
вают равные по величине, но различные по 
направлению растягивающие усилия.

Устройство для правки проволоки со
держит размещенные по ходу перемещения 
проволоки 1 (фиг. 1) средство 2 смотки про
волоки (катушка 2), две пары приводных 
плоских плашек 3,4 и 5, 6, средство 7 намот
ки проволоки (катушка 7). Каждая пара пла
шек 3, 4 и 5,6 установлена с возможностью 
колебательного движения в противополож
ных направлениях одна относительно дру
гой и между плашками 3 и 4, а также 5 и 6 в 
паре.

Калибрующие пояски каждой из плашек 
выполнены по дуге окружности, а плашки 
каждой из пар обращены одна к другой вы
пуклыми или вогнутыми зонами калибрую
щих участков соответственно.

При правке проволоки 1 устройством, 
на плашках 3.4 и 5,6 которого калибру ющие 
пояски 8 и 9 (фиг. 2) обращены выпуклыми 
сторонами один навстречу другому, рав
нодействующие сил трения создают до
полнительную самоподачу навстречу один 
другому участков проволоки 1 в зоне ее ин
тенсивного растяжения между парами пла
шек 3 и 4,5 и 6, что снижает интенсивность 
нарастания напряжений растяжения. Такая 
схема правки предпочтительна для мало
пластичных материалов (например. W, V), 
которые при мгновенном резком нараста
нии напряжений растяжения проявляют 
склонность к обрывности в процессе прав
ки.

При правке проволоки 1 устройством, 
на плашках 3,4 и 5, б которого калибрующие 
пояски 8 и 9 (фиг. 3) обращены выпуклыми 
сторонами в противоположные стороны

один относительно другого, самоподача уча
стков проволоки 1 в зоне между плашками 
3,4 и 5,6 происходит в сторону направления 
выпуклостей калибрующих поясков 8 и 9.

5 Такая схема правки проволоки 1 предпоч
тительна для обработки пластичных мате
риалов, (например. AI, Си. Ад), которые в 
результате резкого нарастания напряжений 
растяжения в материале проволоки 1 в зоне 

10 между плашками 3. 4 и 5, 6 склонны к про- 
. висанию, результатом чего является образо

вание петель на проволоке 1, закусывание 
их плашками 3, 4 и 5. 6 и обрывность прово
локи 1. Дополнительная самоподача прово- 

15 локи 1 в сторону направления выпуклостей 
калибрующих поясков исключает провиса
ние проволоки 1.

В лаборатории прецизионной обработ
ки материалов были проведены модельные 

20 испытания предлагаемого способа и устрой
ств а  для его осуществления.

Правке подвергали проволоку из AI ди
аметром 25 мкм и проволоку из W диамет
ром 30 мкм. полученные обычным 

25 волочением в производственных условиях 
на стандартном оборудовании с завитком 
диаметром 6 и 10 мм соответственно.

Плашки колебались с частотой 100 Гц. 
Суммарная амплитуда их колебаний в про- 

30 тивоположные направления равнялась 100 
мкм, проволока протягивалась через плаш
ки со скоростью 8 м/мин.

После работы установки был проведен 
осмотр проволоки.

35 По сравнению с известным устройством 
диаметр завитка выправленной проволоки 
из AI увеличился с 58 до 61 мм. а проволоки 
из W -  с 63 до 77 мм. Обрывность проволоки 
снизилась для AI на 8 -  10%, для W на 12 -  

40 15%.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Способ правки проволоки путем ее 

растяжения и одновременного скручивания
45 в двух противоположных направлениях, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью повыше
ния качества за счет снижения обрывности, 
на участках проволоки между точками при
ложения противоположных крутящих мо- 

50 ментов прикладывают растягивающие или, 
сжимающие усилия.

2. Устройство для правки проволоки, со
держащее средство для растяжения прово
локи и средство для скручивания проволоки

55 в виде двух пар последовательно располо
женных вдоль оси правки плоских привод
ных плашек, каждая из которых имеет 
калибрующий поясок, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что. с целью повышения качества, ка
либрующие пояски на каждой плашке вы-
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полнены по дуге окружности, причем плаш- выпуклыми или вогнутыми зонами калибру- 
ки каждой пары обращены одна к другой ющих поясков соответственно
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