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(57) Изобретение относится к испыта
тельной технике и позволяет повысить

точность и экономичность испытания 
за счет создания в образце термичес
ких напряжений заданной интенсивнос
ти и снижения материалоемкости. Тор
цовая поверхность 4 цилиндрического 
образца со стороны толстого слоя 3, 
предназначенная для охлаждения в про
цессе испытания, выполнена с большей 
площадью, чем поверхность 5 со сторо
ны тонкого слоя 2, подвергаемого цик
лическому нагреву. Вьюоту тонкого 
слоя выбирают из соотношения: 0,С5Н- 
<h й 0,5Н; 0,2DiH<0,3D, где h - 
высота тонкого слоя, Н - высота об
разца, D - диаметр образца. 1 Hnv
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Итобретение относится к испытатель

ной технике, в частности к образ!нам 
дітя испытания двухслойных материалов.

Цель изобретения - повышение точ
ности и экономичности испытания за 5 
счет создания в образце термических 
напряжений заданной интенсивности и 
снижения материалоемкости.

На чертеже представлена схема ис
пытуемого образца'. *'0

Образец выполнен в виде цилиндра 
1 с последовательно расположенными 
поперечными слоями 2 и 3 различной 
толщины. Торцовая поверхность 4 со 
стороны толстого слоя 3, предназна- 
ценная для охлаждения, выполнена с 
площадью, превышающей площадь торцо
вой поверхности 5 со стороны тонкого 
слоя 2. Высоту h тонкого слоя 2 вы
бирают из соотношения ■̂0

0,05H=th <0,5Н; 
о,2D <Н ć0,3D^

где Н - высота образца,'
D - диаметр образца.
Выполнение образца с отношением 

высоты тонкого слоя 2 к высоте об
разца меньше 0,05, а также с отноше
нием высоты образца к его диаметру 
меньше 0,2 приводит к увеличению ма
териалоемкости образца без увеличения 
точности испытания. Увеличение значе
ний этих соотношений выше указанных 
приводит к снижению точности испыта
ния, вследствие уменьшения в образце 
скорости нарастания термических на
пряжений. Увеличение площади торцо
вой поверхности'4 слоя 3 достигается 
за счет ее вьшолнения, например, в 
виде конуса, шара, рифлений и т.п. 
Торцовая поверхность 5 слоя 2, пред
назначенная для нагрева, может быть 
выполнена плоской или с каким-нибудь 
концентратором напряжений (не пока-
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П  2 -
заи) , например, в виде, бурта, отвер
стия, трещины и т.п.

Образец испытывают следующ.яТ'Т обра
зом .

Торцовую поверхность 5 тонкого 
слоя 2 образца циклически нагревают, 
а противоположную торцовую поверх
ность 4 толстого слоя 3 охлаждают. 
Вследствие заданного подбора геомет
рических размеров образца и выполне
ния торцовой поверхности 4 толстого 
слоя 3 большей площади, чем торцовая 
поверхность 5 слоя 2, термические 
напряжения в образце нарастают с боль
шой скоростью. Циклический нагрев 
и охлаждение образца продолжают до 
разрушения его тонкого слоя 2 или до 
развития в нем трещины заданных раз
меров. Колйчіество циклов термическо
го воздействия, необходимое дтш раз
рушения образца или до развития в 
нем трещины заданных размеров, служит 
критерием термостойкости материала 
образца.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Образец для испытания двухслойных 
материалов на термостойкость, выпол
ненный в виде цилиндра с поперечными 
слоями различной толщины, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения точности, торцовая поверх
ность цилиндра со стороны более тол
стого слоя имеет площадь, п'ревьппаю- 
щую площадь другой его торцовой по
верхности, а высота h более тонкого 
слоя выбрана из соотношения
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где Н 

D

0,05Н źh ź0,5H; 
о,2D іН* 0,3D,

высота образца; 
диаметр образца.
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