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(57) Изобретение относится к техноло-. 
^ии получения полугидрата. двузамещен- 
ного фосфата титана Ті(НР04)̂ -0,5Н20 
и может быть использовано в области 
получения катализаторов и ионообмен- 
н и к о в , Целью изобретения является ис
ключение содержания примесей в про
дукте. Способ заключается в термичес
кой дегидратации дигидрата двузаме- 
щенного фосфата титана при 100-130 С 
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Изобретение относится к технологии различных условиях представлены в 

получения полугидрата двузамещенногб табл.1.
фосфата титана,Ti(HPO^,)j’Oj5H20 и мо- В табл. 2 представлены межплосг
жет быть использовано в области полу- костные расстояния и интенсивности 
чения катализаторов и ионообменников,- s рефлексов полученных продуктов.

Цель изобретения - исключение со- Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
держания примесей в продукте,

П р и м  е р. 10 г Т і ( Н Р 0 ^ 1. Способ получения полугидрата 
помещают в йакуумный сушильный шкаф, Ю  двузамещенного фосфата титана путем 
из которого откачивают воздух до дав
ления Ю ' *  мм рт.ст, и вьздерживагот 
при 100*^0 в течение 2 ч,. Согласно 
данным химического и рентгенофазово
го анализов полученный продукт пред
ставляет собой 100%- ТІ(НР04)4'0,5Н20,
Выход Ті(НР04)^0,5НгСі - 100% (9 г).

Результаты получения полугидрата 
двузамещенного фосфата титана при

15

20

Дегидратации дигидрата двуэамещенно- 
го фосфата титана при 100-130^С, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью исключения содержания приме
сей в продукте, дегидратацию дигид
рата Двузамещенного фосфата титана 
вёДут при давлении 10‘̂ -10'*мм рт,ст 

2. Способ п о п ,  1, о т л и ч а -  
щ и й с я тем, что дегидратациюю

ведут в течение 1-2 ч.
Т а 6 я и ц а J

СвоеоВ Условия синтеза Химический анализ про- Количественный состав ПО да
г-~— яуктов, % рентгенофаэового аиалаза,

Тейпе- Давление Про- ------------ —

ратура. нм рт.ст. долхи- TlOj P^OS Н^О ТИНРО^^о тцврод. т к п*С теяь- »0,5Н„0 *2Н*0
яость..

.. __ ч
MiwTn а а ц г п ч я !

Навеет-
тай

% 90 754 1 32,09 57,05 10,86 73 8 19

г 100 754 1 32,74 37,»5 9,41 53 - 42

Предяа-
гаемый

1 100 10-‘ 2 32,12 57,03 10,85 100 - ■

2 115 5>1(Г* П 5 32,11 57,03 10,86 К Ю Г ■

3 130 1Д' 1 32,14 57,02 10,84 too - -

4 9.5 1СГ* 1 31,72 56,42 11,86. 91, ' 9

3 13S 10“ 1 32,24 57,34 10,42 88 " 12

б Its 2.10"̂ 1 32,04 56,30 11,66 93 7 ■ -

J И 5 0,5 Ю'‘ 1 32,36 57,46 10,17 92

в 100 10'̂ ч 32,10 57,04 10,86 100 “
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Т а б л и ц

4
а 2

ТІ(НР04\
’'0,5HjO
(примеры

1-3)

Ті(НР0
*0,5Hj

(пример

4 V
0
4)

ТІ(НР04),-0,5Н^О 
Ti(HP04)j 
(пример 6)

d, А  1 d, L|l/I„,% d, А  1

9,21 100 . 11,62 11 9,21 100

5,19 25 9,21 100 9,14 15

4,45 13 5,53 5 5,19 25

4,29 6 5,19 25 4,45 13

3,98 2 4,45 13 4,29 6

3,89 3 4,29 6 3,89 3

3,78' 12 3,89 2 3,78 12

3,42 61 3,78 12 3,42 61

3,16 1.1 3,42. 61 3,16 ■ 11

3,01 9 3,16 11 3,01 9

2,56 6 3,01 9 2,56 6

2,41 9 2,56 6 2,41 9

2,41 9
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