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МЭМС-нагреватели применяются для поддержания оперативного ре-
гулирования температуры поверхности, в микросистемных устрой-
ствах [1]. Обычно МЭМС-нагреватели изготавливают в виде тонкопле-
ночных резисторов [2]. Распространенная форма таких резисторов – 
меандр. МЭМС-нагреватели в виде тонкопленочного резистора характе-
ризуются поверхностным сопротивлением (или сопротивлением слоя) RS, 
которое определяется из отношения удельного сопротивления ρ к тол-
щине резистора.  

Целью работы было определить влияние материала резистора в виде 
меандра и изменения температуры нагревателя на величину его поверх-
ностного сопротивления. В качестве материалов были выбраны: медь, 
никель, золото и платина. Наибольшее поверхностное сопротивление 
установлено у золотого нагревателя, а наименьшее – у никелевого (рис.). 

 

Рис. Зависимость поверхностного сопротивления материалов резистора в виде 
меандра от изменения температуры 
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