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В физически нелинейных поперечно изогну тых пластинах анизотропия 
появляется за счет отличия изгибающих моментов по разным направлени
ям. Однако экспериментально установить модули упругости, модули сдви
га и коэффициенты поперечной деформации в принципе невозможно, так 
как причиной появления анизотропии в этом случае является не свойство 
материала, а его напряженное состояние. Для решения этой проблемы на
ми были приняты упрощения: эллитический закон изменения модулей 
упругости в зависимости от направления волокна и закон средней взве
шенности -  сумма коэффициентов Пуассона во взаимно перпендикуляр
ных плоскостях всегда равна коэффициенту Пуассона материала в состоя
нии, когда он изотропен. В результате получены формулы и построены 
графики для среднего модуля сдвига и коэффищтентов Пуассона
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где a=E ĵE  ̂ -  коэффициент анизотропии; модули по направ.ле-
ния.м осей упругой симметрии; v,,, v,, -  коэффициенты Пуассона в раз
ных плоскостях упругой симметрии. При построении графиков приняты 
следуюпійе данные; £, ■- 1, v = 0,3 .
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