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При анализе распространения трещин используются глобальные и 
локальные подходы. Так для определения направления развития трещины 
иод действием приложенных нагрузок применяются локальные силовые, 
деформационные и энергетические критерии.

Формулируя локальный критерий начального направления росга 
грешины на основе принципа осреднения напряжений в зоне процесса 
разрушения у вершины конечной трещины, воспользуемся выражениями 
для тангенциальных напряжений [1]. Идея данного подхода заключается в 
нахождении максимального значения осредненного напряжения при

различных приложенных
нагрузках и определения 
соответствующего ему значения 
полярного угла.

Для оценки возможностей 
осредненного критерия
рассматривается задача для 
упругой плоскости с конечной 
трещиной и нагружении 
смещанного типа (1+11) на 
бесконечности для мрамора, 
известняка и гранита [2].
На рис. 1 приведены графики 
осредненного тангенциального 

при приложенных нагрузках 
и радиусе г -  0,484 .

е
1’ис. 1 --  Г р а ф и к и  о с р е д н е н н ы х  т а н г е н ц и а л ь н ы х  
н ап р я ж е н и й  д л я  к о н е ч н о й  т р е щ и н ы  (м р а м о р  -1 , 
ш в е с т н я к  - 2 , г р а н и т  -  3 )

напряжения для единичной трешины, 
т - 20 МПа, а --=14,06 МПа, <4,22 МПа,
Концепция осреднения напряжений у вершины трещины вычислительна 
эффективна при поиске траектории начального роста трещины. Она 
позволяет спрогнозировать направление роста трещины и дает хорошее 
соответствие с экспериментальными данными.
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