
УДК 535.37
I онкпіілеііочііые люминесцентные преобраювагели УФ излучения 

в вилимое на основе комплексных соединений лан ганоидов

Мип.кпна И.И.
I .

Павич I .Л. , Лрабей С.М. ’, Чернявский 1І.А.’ 
'Ьелорусский национальный технический унйверсйгеі 
’Институз физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси

'Белорусский тсударственный аграрный технический универсигег

Многие твердогельиые оптические материалы для лазерной техники н 
спектрального оборудования созданы на основе твердотельных сред, акти- 
іійровайных ионами лантаноидов. Проблема миниатюризации оптических 
шеметов усиливает интерес к изучению тонкопленочных твердотельні.іх 
материалов, активированных комплексными соединениями лантаноидов. 
Йысокотемпературтн.іе условия получения неорганических стекол и мно
гих полимеров исключают возможность их активации термически неус- 
юйчивыми органическими комплексами. Золь-гель технологии позволяют 
синтезировать при комнатной температуре объемные силикатные ксероге- 
ли и тонкие гель-пленки, содержащие в качестве примеси комплексы лан
таноидов с органическими лигандами.

В настоящей работе приводятся результаты исследования спектрально- 
люминесцентных свойств силикатных гель-пленок микронных размеров, 
активированных комплексами европия с (З-дикетонами. Комплексгл евро
пия вводились в тетраэтоксисилановый (ТЭОС) или винилтризтоксисила- 
новый (ВГЭОС) золь-гель материал. Использовались следующие комплек- 
С І . І  европия с р-дикегонами: Би(1>А)з, Еи(БА)г ГФФО, Еи(Б'ГФА)з, 
Ілі(Б ГФА),і ТФФО, 1ли(Вг-Б I ФА)і, Нн(Вг-БТФА)з1 ФФО, г де БА - бегг- 
зоиланет'огг, Б'1'ФА - беизоилтрифторагтетогг и '1ФФО трифенилфосфи- 
ноксид.

Установлено, что ггаиболее интенсивной люминесценцией обладают 
ІІТЭОС гель-пленки, активированные комплексами европия, содержащи
ми атомы F и Вг в структуре органических лигандов, что обусловлено эф
фектом тяжелого атома, усиливающим процесс интерконверсни в Г- 
состояние органических лигандов. В частности, ВТЭОС/Еи(Вг- 
БТФА)з ТФФО I елг.-пленка имеет интенсивность свечения близкую к ин- 
1СИСИВНОСТИ свечения этого комплекса в кристаллическом состоянии или в 
органическом растворителе. Полученные результаты обсуждаются с пози
ций химической структуры ТЭОС и ВТЭОС гезгь-ггленок, влияггия на лго- 
минеснентное излучение комплексов матричных гидроксильных групп, 
наличия фторироваггных и бромзамещеннг>гх фрагментов в р-дикетонах. 
Детатьгго проаггаггизироваггы спектры люминесценции актнвированньгх 
гель-пленок при комггатной и гелиевой температурах.
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