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Основным недостатком сухой соли, применяемой для борьбы с зимней 
скользкостью, является её низкая эффективность, так как большая часть её 
уносится ветром и колёсами транспортных средств до момента начала её 
вступления в реакцию со льдом на поверхности проезжей части.

При профилактической обработке покрытия для предотвращения обра
зования скользкосги на проезжей части более целесообразно использовать 
влажную соль. 11од влажной подразумеваю! соль, смоченную перед рас
пределением любым жидки.м раствором, но наибольший эффект даёі вод
ный раствор хлористого кальция.

Более длительное действие влажной соли объясняется адгезионными 
силами между частицами соли, находящимися в растворе, и выступами 
шероховатости дорожного покрытия. Чем большее время сохраняется рас- 
1 вор, тем выше продолжительность действия влажной соли. Практика по
казывает, что продолжительность действия влажной соли достигает 12 
часов.

Одним из положигельных мометов в использовании влажной соли яв
ляется её мгновенное растапливающее действие. На сухом покрытии час- 
ійцам соли всегда необходимо определённое время для ноглошения влаги, 
чтобы мог образоваться солевой раствор с низкой температурой замерза
ния. При низкой относительной влажности воздуха и отсутствии влаги на 
покрытии процесс таяния при использовании сухой соли может даже не 
начаться.

При использовании влажной соли образуется достаточное количество 
растворяющей жидкости, поэтому процесс таяния начинается сразу же 
после появления ст)ли на кристаллах льда, что предотвращает рассеивание 
I они с дорожного покры тия колёсами проходящих автомобилей.

Для ггригоговлення влажной соли непосредственно на автомобиле- 
расггределителе ггеобходимы следующие устройства: ёмкость с раствором 
чіцірйстого кальция, бункер сухой соли (хлористый натрий) с дозирующим 
\ч гройство.м в соответствии с нормами распределения, насос для подачи 
рас:вора, автоматическое устройство для увлажнения сухой соли.

Использование влажной соли незначительно усложняет технологию 
нПработки дорожных покрытий противогололедными материалами, но 
( ынественно снижает расход соли и увеличивает эффективность борьбы с 
щмнсй скользкостью на автомобильных дорогах.
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