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С целью предварительной оценки поля пластических деформаций, вы 
явления мест зарождения разрушения выполнен расчет конечно 
элементной модели стального образца с использованием программно!- 
комплекса ANSYS. Модель соответствует плоскому стальному образцу 
толщиной 1,0 мм с боковыми симметричными вырезами, у корня которы: 
наиболее вероятно появление пластических деформаций. Рабочая облай 
образца 300x600 мм. Образцы подвергались растяжению на разрывном 
машине Р-100. Модель образца, составлялась из плоских трех- и четырех 
угольных конечных элементов. Максимальный размер конечного элемент 
достигал 1 мм при отношении сторон не более двух. При нагружении об 
разца предполагалось, что торцевая поверхность имеет плоскопараллелі. 
ные перемещения вдоль продольной оси элемента под действием нор 
мальных напряжений. Расчет производился с учетом нелинейной рабом.і 
материала, при этом зависимости между напряжениями и деформациями 
задавались линейными соотношениями до предела прочности. Механичс 
ские характеристики приняты по данным испытания полосок стали, вырс 
занных из образцов. Пример расчетного распределения поля пластических 
деформацийпри ^^
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