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РЕФЕРАТ 

Рециклинг дисперсных металлоотходов, исследования, ротационная накло

няющаяся печь (РНП). 

Цель работы - исследовать дисперсные металлоотходы, образующиеся на 

ОАО <<МТЗ», и разработать технологию их возвращения в производство а также 

техпроцесс изготовления заданной отливки в чугунолитейном цехе предприятия. 

В дипломном проекте педставлен анализ известных методов подготовки и 

переработки дисперсных металлоотходов, результаты исследования состава, и 

свойств дисперсных металлоотходов, образующихся в производственных цехах 

ОАО «МТЗ», в том числе лабораторных экспериментов, направленных на извле

чение металла из этих отходов. 

На основании полученных результатов выбран метод для рециклинга ука

занных отходов с применением ротационных наклоняющихся печей (РНП). 

Произведен расчет технологического оборудования и разработан техпроцесс ре

циклинга с учетом его организации в условиях действующего производства ОАО 

«МТЗ». 

Разработаны технологические и планировочные решения по модернизации 

существующего плавильного участка с реализацией дуплекс-процесса - «РНП -
индукционные тигельные среднечастотные печи». 

Для заданной чугунной отливки разработаны литейно-модельные указа

ния, выполнен расчет литниково-питающей системы и выбрана технология из

готовления в условиях чугунолитейного цеха ОАО «МТЗ». 

Разработаны мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и 

очистке выбросов для Плавильного участка. 
Выполнено технико-экономическое обоснование предлагаемых проектных 

решений. 

Лист 
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