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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель и задача исследования: 

Основной целью работы является исследование и разработка метода 

физико-механической-вакуумной активации силикатного связующего, выбор 

оптимальных параметров и описание процесса отверждения смесей на основе 

жидкостеко,lьного связующего. 

Объектом исследования является процесс отверждения жидкостекольной 

смеси в условиях вакуу:v~а. 

Пред:четом исследования являются стандартные образцы 

жидкостеко,lьной С:'v1еси (цИ)JИНдры и «восьмерки»), отвержденные по 

классически;.,1 метода:,~, в вакууме и с помощью ко;.,1бинированного процесса 

(СО2 - продувка+ вакуумирование). 

В качестве задач в диссертации выделяются: 

- разработать методику проведения исследования; 

- разработать и изготовить лабораторную установку для исследования 

влияния вакуума на процессы отверждения смесей; 

- исследовать процессы и закономерности отверждения с:\1есей на основе 

силикатных связующих при пониженном дав,lении; 

определить оптимальные режимы процесса вакуу;.,шой сушки 

(отверждения )жидкостекольных смесей. 

Научная и практическая значимость результатов 

Научную новизну представляют полученные качественные и 

~ ,-
количественные закономерности из:ченения технологических своиств ооразцов 

жидкостекольной смеси в результате их отверждения в вакууме. 

в работе бьы выбран технологический режим отверждения 

жидкостекольной смеси при пониженно:\~ давлении, состав смеси и предложено 

испо,lнение оснастки для изготок1ения стержней из жидкостеко,lьной смеси. 
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Областью возможного практического применения як1яются литейные 

заводы. 

Структура и объём магистерской диссертации 

В состав диссертации входит анализ литературы по изучаемому вопросу, 

описание методик исследований и получение результатов, сравнение 

действующей технологии термообработки с пред;~агаемой, описание структуры 

по.1ученных образцов, моделирование процессов заливки д.1я получения рабочей 

технологии. 

Диссертация включает: 47 с" 20 рис., 11 табл., 20 источников 
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